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Flacherzeugnisse aus Druckbehalterstahlen DIN
Teil 2: Unlegierte und legierte warmfeste Stahle EN 10 028
- Deutsche Fassung EN 10028-2:1992 Teil 2
Flat products made of steels for pressure purposes; Part 2: Non-alloy and alloy Mit
steels with specified elevated temperature properties; DIN EN 10028 T1/04.92
German version EN 10028-2:1992 Ersatz fir

Produits plats en aciers pour appareils a pression; Partie 2: Aciers non alliés et DIN 17155/10.83

alliés avec caractéristiques spécifiées a température élevée;
Version allemande EN 10028-2:1992

Die Europédische Norm EN 10 028-2:1992 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europiische Norm EN 10 028-2 : 1992 wurde vom Technischen Komitee (TC) 22 ,Stéhle
fur den Druckbehilterbau; Gitenormen® (Sekretariat: Deutschland) des Européischen
Komitees fiir die Eisen- und Stahinormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 04/2 ,Stéhle fir den
Druckbehilterbau“ des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Der Inhalt der Norm war als Entwurf DIN 17 155 T 2/06.89 der deutschen Offentlichkeit zur
Priifung und Stellungnahme vorgelegt worden.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber DIN 17 155/10.83 sind auf Seite 2 genannt.
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Seite 2 DIN EN 10028 Teil 2

Zitierte Normen _
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

Friithere Ausgaben

DIN 17 155 Teil 1: 10.51, 01.59

DIN 17 155 Teil 2: 10.51, 01.59x

Beiblatt zu DIN 17 155 Teil 2: 03.64, 06.69
DIN 17155: 10.83

Anderungen
Gegeniiber DIN 17 155/10.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt auf DIN EN 10028 Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt und redaktionell Giberarbeitet.
b) Sorte UH I (Werkstoffnummer 1.0348) gestrichen, Sorte 11 CrMo 9-10 aufgenommen.
c) Angaben zur chemischen Zusammensetzung und den mechanischen Eigenschaften teilweise geandert.

d) Anhaltsangaben liber die Langzeitwarmfestigkeitswerte des Stahles 16 Mo 3 gegeniiber dem Stahl 15 Mo 3 (1.5415)
teilweise gedndert.

e) Anhaltsangaben fiir das Spannungsarmgliihen gestrichen.
f) Hinweise fiir die Weiterverarbeitung gestrichen. -
g) Kurznamen geéndert (siehe nachstehende Vergleichstabelle).

Vergleichbare Stahlsorte
Dlﬁtgms%:)ezga_rzt:l ) nach DIN 17 1565/10.83 Werkstoffnummer
Kurzname
P235GH HI 1.0345
P265GH HII 1.0425
P295GH 17 Mn 4 1.0481
P355GH 19 Mn 6 1.0473
16Mo3 15 Mo 3 1.5415
13CrMo4-5 13CrMo 4 4 1.7335
10CrMo9-10 10 CrMo 9 10 1.7380
11CrMo9-10 - 1.7383 ~

Internationale Patentklassifikation

C 22 C 38/00
C 22 C 38/22
C21D1/55

G 01 N 33/20
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EUROPAISCHE NORM EN 10028-2
EUROPEAN STANDARD
- NORME EUROPEENNE Dezember 1992

DK 669.14.018.44-41:621.642-98

Deskriptoren:  Eisen und Stahl, Metallblech, Bandstahl, unlegierter Stahl, hitzebestandiger Stahl, Druckapparat, Bezeich-
nung, Anforderung, Lieferzustand, Priifung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstahlen
Teil 2: Unlegierte und legierte warmfeste Stahle

Flat products made of steels for pressure  Produits plats en aciers pour appareils a
purposes; Part 2: Non-alloy and alloy steels  pression; Partie 2: Aciers non alliés et alliés
with specified elevated temperature prop- avec caractéristiques spécifiées a tempé-
erties rature élevée

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1992-12-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich. - :

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1992. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 10028-2:1992 D
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Vorwort

Diese Europidische Norm wurde von ECISS/TC 22 — Stéhle fiur Druckbehdlter; Giitenormen —, dessen Sekretariat vom
NormenausschuB Eisen und Stahl (FES) im DIN gefiihrt wird, ausgearbeitet.

Im Rahmen des Arbeitsprogramms des ECISS (Européisches Komitee fiir die Eisen-und Stahinormung) wurde das Technische
Komitee TC 22 beauftragt, EURONORM 22-85 “Blech und Band aus warmfesten Stihlen; Technische Lieferbedingungen”und
(soweit fiir den Druckbehdlterbau zutreffend) EURONORM 113-72 “Schweiibare Feinkornbaustéhle” zu Gberarbeiten und
durch eine Europdische Norm zu ersetzen.

ECISS/TC 22 hat dieses Schriftstiick in seiner Sitzung im November 1990 angenommen. Folgende ECISS-Mitglieder waren in
der Sitzung vertreten:

Deutschland, Finnland, Frankreich, GroBbritannien, ltalien, Norwegen, Osterreich, Schweden.

Diese Europdische Norm wurde angenommen und entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende
Lander gehalten diese Europdische Norm zu iibernehmen:

Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Koénigreich.

Diese Européische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Juni 1993, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Juni 1993 zu-
riickgezogen werden.

Full document details: DIN EN 10028-2:1993-04

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10028-2-1993-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10028-2-1993-04

