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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm EN 10028-4:2017 wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 107 „Stähle für den 
Druckbehälterbau“ (Sekretariat: DIN) des Europäischen Komitees für die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) 
ausgearbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-04-02 UA „Stähle für den 
Druckbehälterbau“ des DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10028-4:2009-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) EN 10020 wurde anstelle Literaturhinweis als normative Verweisung aufgenommen; 

c) Markierungen des Textes mit einem doppeltem Punkt gelöscht; 

d) Anmerkung in 8.2.3 zu Lieferbedingungen gelöscht; 

e) Abschnitt 13 mit Angaben hinsichtlich der Korrelation zwischen der Magnetisierbarkeit zweier 
Stahlsorten und dem Handling neu aufgenommen; 

f) die Werte für die Dicke für X8Ni9+QT640, X8Ni9+QT680 und X7Ni9 auf 125 mm erweitert; 

g) Angaben im Anhang ZA hinsichtlich der Korrelation zwischen dieser Norm und der Europäischen 
Richtlinie 2014/68/EU aktualisiert; 

h) Erläuterung verschiedener technischen Anforderungen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 17280: 1985-07 
DIN EN 10028-4:1994-11, 2003-09, 2009-09 
DIN EN 10028-4 Berichtigung 1: 2006-05 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 10028-4:2017) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 107 „Stähle für den 
Druckbehälterbau“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2018, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 10028-4:2009. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinie 2014/68/EU. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2014/68/EU siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses 
Dokuments ist. 

Eine Auflistung der wichtigsten Änderungen zwischen diesem Dokument und der vorherigen Fassung kann 
dem Anhang B entnommen werden. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

DIN EN 10028-4:2017-10 

Full document details: DIN EN 10028-4:2017-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10028-4-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10028-4-2017-10

