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Metallische Werkstoffe m
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy =N
Teil 1: Priifverfahren EN 10 045

Deutsche Fassung EN 10 045-1 : 1990 Teil 1
Metallic materials; Charpy impact test; Part 1: Test method Mit DIN 50115/04.91
German version EN 10045-1 : 1990 Ersatz fir DIN 50115/02.75

Matériaux métalliques; Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy;
Partie 1: Méthode d'essai
Version allemande EN 10045-1 : 1990

Die Europdische Norm EN 10 045 Teil 1 : 1990 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm entspricht einer technisch nahezu aquivalenten Zusammenfassung der beiden Internationa-
len Normen ISO 83-1976 ,Stahl; Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy (U-Kerb)* und ISO 148-1983 ,Stahl; Kerb-
schlagbiegeversuch nach Charpy (V-Kerb)“, die unter intensiver deutscher Mitwirkung im ISO/TC 17/SC 6 (Stahl;
Mechanische Priifverfahren; Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet wurden und inzwischen in die Zustan-
digkeit von ISO/TC 164/SC 4 (Mechanische Priifung metallischer Werkstoffe; Zahigkeitspriifung; Sekretariat: USA)
ubergegangen sind.

In dieser Norm ist der Kerbschlagbiegeversuch technisch dquivalent zu DIN 50115 ,Priifung metallischer Werkstoffe;
Kerbschlagbiegeversuch” festgelegt, jedoch nur an ISO-Spitzkerbproben und ISO-Rundkerbproben. Die anderen in
DIN 50115 enthaltenen Probenformen sind nicht erfaBt. In Deutschland ist der ArbeitsausschuB NMP 144 ,Prifver-
fahren mit schlagartiger Beanspruchung fur Metalle* zustandig.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

I1SO 286-1 siehe DIN 1SO 286

Zitierte Normen

— in der Deutschen Faésung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DINISO286 ISO-System fiir Toleranzen und Passungen
Teil 1: Toleranzen und AbmaBe

Frithere Ausgaben
DIN DVM A 115 = DIN 50115: 09.37, 05.52x, 11.66, 02.75

Anderungen

Gegeniiber DIN 50115/02.75 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Nur ISO-Spitzkerbprobe und ISO-Rundkerbprobe sind enthalten, DVM-Probe, DVMF-Probe, DVMK-Probe und
Kleinstprobe nicht.

b) Ausfiihrlichere Angaben (iber Pendelschlagwerke.
c) Die Angaben fir die Priiftemperatur den internationalen Festlegungen angepaBt
d) Redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Internationale Patentklassifikation

G01B21/00
G 01 N3/30
Fortsetzung 7 Seiten EN-Norm
Normenausschu3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 10045
EUROPEAN STANDARD Teil 1
NORME EUROPEENNE Mérz 1990

DK 669 : 620:178.746.22

Deskriptoren: Metallischer Werkstoff, mechanischer Versuch, Kerbschiag-Biegeversuch nach Charpy, Probe, Durch-

fahrung.
Deutsche Fassung
Metallische Werkstoffe
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy
Teil 1: Priifverfahren
Metallic materials — Charpy impact test Matériaux métalliques — Essai de flexion
— Part 1: Test method par choc sur éprouvette Charpy

— Partie 1: Méthode d’essai

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1989-11-27 angenommen. Die CEN-Mit-
glieder sind gehalten, die Forderungen der Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln zu
erfiillen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in den drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN- -Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, den

Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und
dem Vereinigten Konigreich.
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