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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 10049:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 109 „Beschichtete und 
unbeschichtete Flacherzeugnisse für die Kaltumformung“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europäischen 
Komitees für Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der NA 021-00-01-01 UA (FES-UA 01/1) „Flacherzeugnisse 
zum Kaltumformen“ des Normausschusses Eisen und Stahl (FES) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10049:2006-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) optisches Messsystem in 3.3, Anmerkung 1, aufgenommen; 

b) Definition der Mittellinie in 3.8 neu formuliert;  

c) Erläuterungen zum optischen Messsystem in Abschnitt 4 aufgenommen; 

d) maximaler Prüfabstand 1,6 m für Anwendungsgruppe 1 in Tabelle 1 geändert; 

e) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 10049: 2006-02 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 5436-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren; Normale — Teil 1: Maßverkörperungen 

DIN EN ISO 16610-21, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Filterung — Teil 21: Lineare Profilfilter: 
Gauß-Filter 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 10049:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 109 „Beschichtete und 
unbeschichtete Flacherzeugnisse zum Kaltumformen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten 
wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2014, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2014 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 10049:2005. 

Das gesamte Dokument wurde technisch überarbeitet. 

Das Europäische Komitee für Eisen- und Stahlnormung (ECISS) hat das Technische Komitee 109 
(Sekretariat: Frankreich) mit der Ausarbeitung einer Europäischen Norm für die Rauheitsmessung als 
Überarbeitung der EN 10049:2005 beauftragt. 

Der Grund für das Vorhandensein dieser Europäischen Norm ist, dass die allgemeinen Regeln für 
Rauheitsmessungen, wie sie in ISO-Normen beschrieben sind (siehe Abschnitt 2), aus folgenden Gründen für 
metallische Flacherzeugnisse nicht praktikabel sind: 

  die praktische Anwendung der EN ISO 4288 ist bei Flacherzeugnissen umständlich, da die Wahl der 
Grenzwellenlänge (!c) von den zu messenden Ra-Werten abhängt. Der Erzeugnisbereich ist recht weit 
und der Übergangspunkt für Ra ist 2 µm in EN ISO 4288 (EN ISO legt eine Grenzwellenlänge (!c) von 
0,8 mm für Ra " 2 µm und eine Grenzwellenlänge (!c) von 2,5 mm für Ra # 2 µm fest); 

  in der Automobilindustrie basiert die Anwendung der Grenzwellenlänge (!c) von 2,5 mm auf den An-
forderungen an das Aussehen des Lackes. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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