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Keramische Fliesen und Platten DIN
Bestimmung der Ritzharte der Oberflache nach Mohs -
Deutsche Fassung EN 101:1991 EN 101
Ceramic tiles; Determination of scratch hardness of surface according to Ersatz flr Ausgabe 10.85

Mohs;

German version EN 101:1991

Carreaux et dalles céramiques; Détermination de la dureté superficielle
suivant I'échelle de Mohs;

Version allemande EN 101:1991

Die Europadische Norm EN 101:1991 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 ,Keramische Fliesen
und Platten“ des Europdischen Komitees fiir Normung (CEN) nach funfjahriger Laufzeit
liberpriift und unveréndert bestatigt.

Friiheré Ausgaben

DIN 1399: 01.28

DIN 1400 Teil 1: 01.28, 10.32

DIN 1400 Teil 2: 01.28x

DIN 18 154: 12.52

DIN 18 155: 03.58, 01.62x

DIN 18155 Teil 3: 03.76

DIN 18155 Teil 4: 03.76

DIN 18 166: 06.60, 07.65, 10.74, 04.86, 10.86
DIN EN 101: 10.85

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Ausgabedatum und Vorwort geéndert.
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Fortsetzung 2 Seiten EN-Norm

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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