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Warmgewalzte Erzeugnisse DIN

aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustéhlen —_—
Teil 3: Lieferbedingungen fiir thermomechanisch gewalzte Stihle EN 10 113

Deutsche Fassung EN 10113-3 : 1993 Teil 3

Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels;
Part 3: Delivery conditions for thermomechanical rolled steels;
German version EN 10113-3 : 1993

Produits laminés a chaud en aciers de construction soudable & grains fins;
Partie 3: Condtions de livraison des aciers obtenus par laminage thermomécanique;
Version allemande EN 10113-3 : 1993

Die Europdische Norm EN 10 113-3 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europédische Norm EN 10113-3 ist vom Technischen Komitee (TC) 10 ,Baustéhle, Giitenormen* (Sekretariat Nieder-
lande des Européischen Komitees fiir die Eisen- und Stahinormung (ECISS) ausgearbeitet worden.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 04/1 ,Stihle fiir den Stahlbau® des Normenaus-
schusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthélt zusammen mit DIN EN 10 113 Teil 1 die Anforderungen an thermomechanisch gewalzte Fein-
kornbaustéhle fiir den Stahlbau. Fiir die Erzeugnisse in diesem Lieferzustand gab es bisher keine DIN-Norm, es bestan-
den jedoch die vom Verein Deutscher Eisenhiittenleute herausgegebenen Stahl-Eisen-Werkstoffblatter 083 (fiir Blech,
Band und Breitflachstahl) und 084 (fir Formstahl und Stabstahl mit profilférmigem Querschnitt).

DIN EN 10113 Teil 2 beinhaltet die spezifischen Anforderungen an Feinkornstéhle fiir den Stahlbau im normalgegliihten
Zustand.

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN EN 10113 Teil 1 Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustshlen; Teil 1: Allgemeine
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10113-1 : 1993

DIN EN 10113 Teil 2 Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustahlen; Teil 2: Lieferbedingun-
gen fir normalgegliihte/normalisierend gewalzte Stihle; Deutsche Fassung EN 10113-2 : 1993
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Deskriptoren:  Eisen- und Stahlerzeugnis, warmgewalztes Erzeugnis, Baustahl, geschweiBtes Bauwerk, Lieferzustand,
Bezeichnung, Stahlsorte, Gitegruppe, chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften,
Prifung, Prifverfahren

Deutsche Fassung

Warmgewalzte Erzeugnisse
aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustihlen
Teil 3: Lieferbedingungen fiir thermomechanisch gewaizte Stihle

Hot-rolled products in weldable fine grain  Produits laminés a chaud en aciers de con-

structural steels — Part 3: Delivery condi-  struction soudable & grains fins — Partie 3:

tions for thermomechanical rolled steels Conditions de livraison des aciers obtenus
par laminage thermomécanique

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1993-03-05 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europidischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnlan_gi, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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