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Lichtdurchlassige profilierte Platten aus Kunststoff
fur einschalige Dacheindeckungen DIN
Teil 3: Besondere Anforderungen und Priifmethoden

fiir Platten aus Polyvinylchlorid (PVC _
Igeutsche ngsuzng"H%@f'a :(1997) EN 1013 3

ICS 83.140.10
Deskriptoren: Platte, PVC, Dacheindeckung

Light transmitting profiled plastic sheeting for single skin roofing —
Part 3: Specific requirements and test methods for sheets of polyvinyl chioride (PVC);
German version EN 1013-3 : 1997

Plaques profilées éclairantes en matiére plastique pour couverture en simple paroi —
Partie 3: Exigences spécifiques et méthodes d'essai pour plaques en polychlorure de vinyle (PVC);
Version allemande EN 1013-3 : 1997

Die Europdische Norm EN1013-3:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 “Dacheindeckungsprodukte
fur uberlappende Verlegung” erarbeitet. Deutschland war durch den NABau-Arbeits-
ausschuBl “Vorgefertigte Zubehérteile fir Dacheindeckungen” an der Bearbeitung
beteiligt.

Fiur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 2818 siehe DIN EN ISO 2818

ISO 8256 siehe DIN EN ISO 8256

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN EN ISO 2818
Kunststoffe — Herstellung von Probekérpern durch mechanische Bearbeitung

(1ISO 2818 : 1994); Deutsche Fassung EN ISO 2818 : 1996

DIN EN ISO 8256
Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzahigkeit (ISO 8256 : 1990, einschlieBlich
Technische Korrektur 1 :1991); Deutsche Fassung EN ISO 8256 : 1996
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EUROPAISCHE NORM EN 1013-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1997

ICS
Deskriptoren:
Deutsche Fassung
Lichtdurchlassige profilierte Platten aus Kunststoff
fur einschalige Dacheindeckungen
Teil 3: Besondere Anforderungen und Prifmethoden
fur Platten aus Polyvinylchlorid (PVC)

Light transmitting profiled plastic sheeting for single skin Plaques profilées éclairantes en matiére plastique pour
roofing — Part 3: Specific requirements and test methods couverture en simple paroi — Partie 3: Exigences spéci-
for sheets of polyvinyl chloride (PVC) fiques et méthodes d’essai pour plaques en polychlorure

de vinyle (PVC)

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1997-11-02 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehaiten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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