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Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung
Technische Lieferbedingungen

Teil 3: Vergütungsstähle
Deutsche Fassung EN 10132-3 : 2000

EN 10132-3
DF

ICS 77.140.10; 77.140.50

Cold-rolled narrow steel strip for heat-treatment –
Technical delivery conditions –
Part 3: Steels for quenching and tempering;
German version EN 10132-3 : 2000

Feuillards laminés à froid pour traitement thermique –
Conditions techniques de livraison –
Partie 3: Aciers pour trempe et revenu;
Version allemande EN 10132-3 : 2000

Die Europäische Norm EN 10132-3 : 2000 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 10132-3 wurde vom Technischen Komitee (TC) 23 „Für eine
Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle und Automatenstähle – Gütenormen“
(Sekretariat: Deutschland) des Europäischen Komitees für die Eisen- und Stahlnormung
(ECISS) ausgearbeitet.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss 05/1 des Normen-
ausschusses Eisen und Stahl (FES).

Festlegungen für Kaltband aus Vergütungsstählen waren in der Erstausgabe der
DIN EN 10083-1:1991-10 „Vergütungsstähle – Teil 1: Technische Lieferbedingungen für Edel-
stähle“ enthalten, wurden jedoch in der jetzt gültigen Neuausgabe von DIN EN 10083-1:1996-10
„Vergütungsstähle – Teil 1: Technische Lieferbedingungen für Edelstähle (enthält Änderung
A1:1996)“ nicht mehr berücksichtigt, da mittlerweile die Erarbeitung von separaten Normen für
Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung in ECISS/TC 23 beschlossen war.

Elf der zwölf in der Europäischen Norm EN 10132-3 enthaltenen Stahlsorten sind mit
identischer chemischer Zusammensetzung aus der gültigen Fassung von DIN EN 10083-1
übernommen worden. Lediglich die Sorte 25Mn4 ist neu hinzugekommen.

Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Fortsetzung 7 Seiten EN
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ICS 77.140.10; 77.140.50

Deutsche Fassung

Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung
Technische Lieferbedingungen

Teil 3: Vergütungsstähle

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment – Technical 
delivery conditions – Part 3: Steels for quenching and  
tempering

Feuillards laminés à froid pour traitement thermique –
Conditions techniques de livraison – Partie 3: Acier
pour trempe et revenu

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 3. Januar 2000 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Königreich.
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