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Deutsche Fassung EN 1014-1:1995 EN 1 01 4 1

ICS 71.100.50

Deskriptoren: Holzschutzmittel, Impragniermittel, impragnierter Stoff, Teerdl,
Probenahme

Wood preservatives — Creosote and creosoted timber — Methods of sampling
and analysis - Part 1: Procedure for sampling creosote;
German version EN 1014-1:1995

Produits de préservation du bois — Créosote et bois créosoté — Méthodes
d’échantillonnage et d’analyse — Partie 1: Procédure d’échantillonnage de la créosote;
Version allemande EN 1014-1:1995

Die Europidische Norm EN 1014-1:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Komitee CEN/TC 38 “Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten” erarbeitet. Fir die Deutsche Fassung ist der Arbeitsausschu NMP 412
“Prifung von Holzschutzmitteln” zustandig.
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EUROPAISCHE NORM EN 1014-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1995

ICS 71.100.50

Deskriptoren: Holz, Holzschutz, Impragnierung, Kreosot, Probenentnahme

Deutsche Fassung

Holzschutzmittel

Teerimpragnierdl und damit impragniertes Holz

Probenahmen und Analysen
Teil 1: Verfahren zur Probenahme von imprégnierdl

Wood preservatives — Creosote and Produits de préservation du bois —

creosoted timber — Methods of sampling Créosote et bois créosoté - Méthodes

and analysis — Part 1: Procedure for d’échantillonnage et d’analyse - Partie 1:

sampling creosote Procédure d’échantillonnage de la
créosote

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1994-11-25 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnlan.q, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Bruissel
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