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Kontinuierlich schmelztauchveredeltes —
Blech und Band aus Stahl DIN

GrenzabmaBe und Formtoleranzen
Deutsche Fassung EN 10143 : 1993 EN 10 143

Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip; tolerances on Ersatz fir
dimensions and shape; DIN 59232/07.78
German version EN 10143 : 1993

Toles et bandes en acier revétues d’un metal en continu par immersion & chaud;
tolerances sur les dimensions et [a forme;
Version allemande EN 10143 : 1993

Die Européische Norm EN 10143 : 1993 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Européisclle Norm EN 10143 ist vom Technischen Komitee (TC) 27 ,Flacherzeugnisse
aus Stahl mit Uberziigen” (Sekretariat: Deutschiand) des Europiischen Komitees fiir die
Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet worden.
Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 20 ,MaBnormen fiir
Flacherzeugnise“ des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).
Durch DIN EN 10143 wird DIN 59 232 —Flachzeug aus Stahl; Feuerverzinktes Breitband und
Blech aus weichen unlegierten Stdhlen und aus allgemeinen Baustéhlen; MaBe, zuldssige
MaB-und Formabweichungen—(Ausgabe 07.78) ersetzt. Der Anwendungsbereich der Norm
wurde erweitert; neben dem feuerverzinkten Blech und Band sind auch alle anderen (z.B.
durch Eintauchen in geschmolzenes Aluminium, Blei usw.) schmelztauchveredelte Flacher-
zeugnisse aus Stahl erfaBt. Die sonstigen wesentlichen Abweichungen von DIN §9 232 sind
im Abschnitt ,Anderungen* aufgezzhilt.
Firdie im Abschnitt 2 genannten Europédischen Normen und EURONORMEN wird im folgen-
den auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN 10020 = DIN EN 10020

EN 10079 = DIN EN 10079 (z.Z. Entwurf)

EN 10142 =DIN EN 10142

EN 10147 = DIN EN 10147

EN 10214 =DIN EN 10214 (z.Z. Entwurf)

EN 10215 =DIN EN 10215 (z.Z. Entwurf)
Fur die EURONORMEN 153 und 154 gibt es bisher keine DIN-Normen.
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Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:
DIN EN 10020 Begriffsbestimmungen fiir die Einteilung der Stéhle; Deutsche Fassung EN 10020 : 1988
DIN EN 10079 (z.Z. Entwurf) Begriffsbestimmungen flir Stahlerzeugnisse; Deutsche Fassung prEN 10079 : 1989

DIN EN 10142 Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10142 : 1990
DIN EN 10147 Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus Baustdhlen; Technische Lieferbedingungen; Deutsche

Fassung EN 10147 : 1991

DIN EN 10214 (z.Z. Entwurf) Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl mit Zink-Aluminium-
Uberziigen (ZA); Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN 10214 : 1992

DIN EN 10215 (z.Z. Entwurf) Kontinuierlich schmelztauchveredeites Blech und Band aus Stahi mit Aluminium-Zink-
Uberziigen (AZ); Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN 10215 : 1992

Frithere Ausgaben
DIN 59 232: 07.78

Anderungen
Gegeniiber DIN 59232/07.78 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf Erzeugnisse mit anderen metallischen Uberziigen als Zink (z. B.Aluminium,
Biei usw.).

b) Einfiilhrung von eingeschrinkten GrenzabmaBen der Dicke (bei Erzeugnissen aus aligemeinen Baustéhlen, siehe
Tabelle 2) und der Breite (bei Nennbreiten < 600 mm,siehe Tabelle 4) sowie von eingeschrénkten Ebenheitstoleranzen bei
den Erzeugnissen nach Tabelle 7.

¢) Anderungen der GrenzabmaBe der Dicke und der Breite (siche Tabellen 1 bis 4).

Internationale Patentklassifikation
C 23 C 002/00
C 23 C 002/06
C 23 C 002/12
G 01 B 021/00
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Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Kontinuierlich schmelztauchveredeltes
Blech und Band aus Stahl

GrenzabmaBe und Formtoleranzen

Continuously hot-dip metal coated steel Toles etbandes en acierrevétues d’un metal
sheet and strip —tolerances on dimensions  en continu par immersion a chaud — Tolér-
and shape ances sur les dimensions et la forme

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1993-01-12 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europiischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch).Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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