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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 10149-3:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 103 ,Baustahle
auler Bewehrungen“ des Europaischen Komitees fur Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-04-01 UA ,Stahle fur den
Stahlbau“ des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10149-3:1995-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Abschnitt 6 modifiziert;

c) Abschnitt 7.5.3 vollstandig Gberarbeitet;

d) Literaturhinweise erganzt;

e) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN EN 10149-3: 1995-11
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EUROPAISCHE NORM EN 10149-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2013

ICS 77.140.50 Ersatz fur EN 10149-3:1995

Deutsche Fassung

Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahlen mit hoher
Streckgrenze zum Kaltumformen —
Teil 3: Technische Lieferbedingungen flr normalgeglihte oder
normalisierend gewalzte Stahle

Hot rolled flat products made of high yield strength steels Produits plats laminés a chaud en aciers a haute limite
for cold forming — d’élasticité pour formage a froid —
Part 3: Technical delivery conditions for normalized or Partie 3: Conditions technicques de livraison des aciers a
normalized rolled steels I’état normalisé ou laminage normalisant

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. August 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 10149-3:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 103 ,Baustédhle auller
Bewehrungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 10149-3:1995.

Im Vergleich mit der vorherigen Ausgabe von EN 10149-3:1995 wurde folgende wesentliche technische
Anderung vorgenommen:

— Abschnitt 7.5.3 vollsténdig Uberarbeitet.

Die Titel der anderen Teile dieser Europaischen Norm sind:

— Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir thermomechanisch gewalzte Stahle

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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