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Lieferbedingungen fiir die Oberfidchenbeschaffenheit von warm- D N
gewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile)

Teil 1: Allgemeine Anforderungen EN 10 163

Deutsche Fassung EN 10 163-1:1991 Teil 1

Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates,wide flats and sections; Part 1: General requirements;
German version EN 10163-1 : 1991

Conditions de livraison relatives a I'etat de surface des tdles, larges plats et profilés en acier laminés a chaud; Partie 1:
Généralités;

Version allemande EN 10163-1 : 1991

Die Europaische Norm EN 10163-1 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 10163 Teil 1 : 1991 ist vom Technischen Komitee (TC) 10 ,Aligemeine Baustéhle; Technische
Lieferbedingungen* (Sekretariat: Niederlande) des Europédischen Komitees fiir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) aus-
gearbeitet worden.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB 20/1 ,MaBnormen fiir warmgewalzte Flacherzeug-
nisse“ des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Es handelt sich um die Erstausgabe von DIN-Normen mit Lieferbedingungen fiir die Oberflachenbeschaffenheit von
warmgewalzten Stahlerzeugnissen.im vorliegenden Teil 1 werden die allgemeinen Anforderungen beschrieben, die um die
spezifischen Festlegungen im Teil 2 fiir Flacherzeugnisse (Blech und Breitfiachstahl) und im Teil 3 fiir genormte Profile
(I-Trager, U-Stahl, T-Stah! und Winkelstahl) ergénzt werden. Die Lieferbedingungen sind nur insoweit anzuwenden, als die
jeweilige Werkstoff- oder Erzeugnisnorm keine anderen Anforderungen an die Oberflichenbeschaffenheit enthéit. Die
Definitionen und allgemeinen Angaben im Teil 1 konnen auch bei etwaigen individuellen Vereinbarungen liber die Ober-
flichenbeschaffenheit warmgewalzter Stahlerzeugnisse, die durch Normen der Reihe EN 10163 nicht erfaBt sind, zur
Anwendung kommen. '

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Europédischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hin-

gewiesen:

EN 287-1  siehe DIN 8560 (z. Z. Entwurf) EN 10021 siehe DIN EN 10021 (z. Z. Entwurf)
EN 288-1 siehe DIN 8563 Teil 100 (z. Z. Entwurf) EN 10079 siehe DIN EN 10079 (z.Z.Entwurf)
EN 288-2 siehe DIN 8563 Teil 101 (z. Z. Entwurf) EN 10204 siehe DIN EN 10204 (z.Z.Entwurf)

EN 288-3 siehe DIN 8563 Teil 102 (z.Z.Entwurf)

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuB Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN EN 10163 Teil 1

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2 und Anhang C

— in nationalen Zusétzen: -

DIN 1024 Stabstahl; Warmgewalzter rundkantiger T-Stahl; MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichungen, statische
Werte

DIN 1025 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzte I-Trager, schmale I-Trager,I-Reihe; MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichungen,
statische Werte

DIN 1025 Teil 2 Stabstahl; Warmgewalzte I-Trager, breite I-Trager, IPB- und iB-Reihe; MaBe, Gewichte, zulassige Ab-
weichungen, statische Werte

DIN 1025 Teil 3 Formstah!l; Warmgewalzte I-Trager, breite I-Trager, leichte Ausfiihrung, IPBI-Reihe; MaBe, Gewichte,
zuldssige Abweichungen, statische Werte

DIN 1025 Teil 4 Formstahl; Warmgewalzte I-Tréger, breite I-Tréger, verstérkte Ausfiihrung, IPBv-Reihe; MaBe, Gewichte,
zuldssige Abweichungen, statische Werte

DIN 1025 Teil 5 Formstahl; Warmgewalzte I-Trdger, mittelbreite I-Trager, IPE-Reihe; MaBe, Gewichte, zuldssige Ab-
weichungen, statische Werte

DIN 1026 Stabstahl; Formstahl; Warmgewalzter rundkantiger U-Stahl; MaBe, Gewichte, zulédssige Abweichungen,
statische Werte

DIN 1028 Stabstahl; Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl; MaBe, Gewichte, zuldssige
Abweichungen, statische Werte

DIN 1029 Stabstahl; Warmgewalzter ungleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl; MaBe, Gewichte, zuldssige
Abweichungen, statische Werte

DIN 8560 (z.Z. Entwurf) Prifung von SchweiBern; SchmeizschweiBen; Stahl

DIN 8563 Teil 100 (z.Z. Entwurf) Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten; Beschreibung und Eignung von Schweiver-
fahren; Schmelzschweilen; Aligemeine Regein
DIN 8563 Teil 101 (z.Z. Entwurf) Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten; Beschreibung und Eignung von Schweiver-
. fahren; SchweiBanweisung fiir das LichtbogenschweiBen von metallischen Werkstoffen
DIN 8563 Teil 102 (z.Z. Entwurf) Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten; Beschreibung und Eignung von SchweiBver-
fahren; SchweiBverfahrenspriifung fiir das Lichtbogenschweifien von Stéhlen

DIN 17010 Aligemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahl und Stahlerzeugnisse (siehe auch DIN EN 10 021
(z.Z. Entwurf))

DIN 50049 Bescheinigungen (ber Materialpriifungen (siehe auch DIN EN 10204 (z.Z. Entwurf))

DIN 59200 Flachzeug aus Stahl; Warmgewalzter Breitflachstahl; MaBe, zuldssige MaB-, Form- und Gewichtsabwei-
chungen

DIN EN 10021 (z.Z. Entwurf) Allgemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahl und Stahlerzeugnisse; Deutsche
. Fassung prEN 10021 : 1991

DIN EN 10079 (z.Z. Entwurf) Begriffsbestimmungen fiir Stahlerzeugnisse; Deutsche Fassung prEN 10079 : 1989

DIN EN 10204 (z.Z. Entwurf) Stahlund Stahlerzeugnisse; Priifbescheinigungen; Deutsche Fassung prEN 10 204 : 1989

Weitere Normen

DIN EN 10163-2 . Lieferbedingungen fiir die Oberfidchenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech,
Breitflachstahi und Profile); Teil 2: Blech und Breitflachstahl

DIN EN 10163-3 Lieferbedingungen fiir die Oberfladchenbeschaffenheit von warmgewaizten Stahlerzeugnissen (Blech,
Breitflachstahl und Profile); Teil 3: Profile
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EUROPAISCHE NORM EN 10 163-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1991

DK 669.14-122.4-41:620.1779.11

Deskriptoren: Eisen- und Stahlerzeugnis, warmgewalztes Erzeugnis, Stahl, Lieferzustand, Oberflachenbeschaffenheit,
Begriffe, Anforderung, Fehler, Ausbesserung

Deutsche Fassung

Lieferbedingungen fiir die Oberflachenbeschaffenheit von warm-
gewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile)
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Delivery requirements for surface condition ~ Conditions de livraison relatives a I'état de
of hot rolled steel plates, wide flats and sec-  surface des toles, larges plats et profilés en
tions — Part 1: General requirements acier laminés a chaud —Partie 1: Généralités

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1991-08-21 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhdlitlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Ver-
antwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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