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Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen N
Bestimmung von Niob in Stahien =i 'y

Photometrisches Verfahren
Deutsche Fassung EN 10 178 : 1989 EN 1 1 78

Chemical analysis of ferrous materials; Determination of niobium in steels; Spectrophotometric method;

German version EN 10 178 : 1989

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques; Dosage du niobium dans les aciers; Méthode spectrophotométrique;
Version allemande EN 10 178 : 1989

=)

Die Europaische Norm EN 10 178 : 1989 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist durch Umwandlung der EURONORM 178 in eine EN-Norm entstanden. Die
Ubernahme in das deutsche Normenwerk ist mit Hilfe des Kurzverfahrensnach DIN820 Teil 4
vorgenommen worden (siehe DIN-Anzeiger f. Techn. Regeln 3/88).

Zitierte Normen
siehe Abschnitt 2
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EUROPAISCHE NORM EN 10 178
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1889

DK 543.42.062 : 546.882 : 669.14

Deskriptoren: Eisen- und Stahlerzeugnisse, Stahl, chemische Analyse, Bestimmung des Gehalts, Niobium, spektrophoto-
metrische Analyse.

Deutsche Fassung

Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen

Bestimmung von Niob in Stahlen
Photometrisches Verfahren

Chemical analysis of ferrous materials - Analyse chimique des matériaux sidé-

Determination of niobium in steels - rurgiques — Dosage du niobium dans les

Spectrophotometric method aciers - Méthode spectrophotomé-
trique

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 1989-01-15 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind gehalten, die Forderungen der Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln zu erfiillen, in
denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in den drei offizielien Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Ver-
antwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, den Nie-
derlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Ver-
einigten Konigreich.

CEN

Europaisches Komitee fir Normung

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue Bréderode 2, B-1000 Briissel
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