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. Mdbel .
Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébeln DIN
Teil 1: Zindquelle: Glimmende Zigarette
(1ISO 8191-1 : 1987 modifiziert) EN 1 021
Deutsche Fassung EN 1021-1: 1993 Teil 1
Furniture; Assessment of the ignitability of upholstered furniture; Ersatz fur
Part 1: ignition source: smouldering cigarette; (ISO 8191-1: 1987 modified); DIN 54342 T 1/08.89

German version EN 1021-1:1993

Ameublement; Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés;
Partie 1: Source d’allumage: cigarette en combustion;
(1ISO 8191-1:1987 modifiée); Version allemande EN 1021-1:1993

Die Europaische Norm EN 1021-1:1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mébel* erarbei-
tet. Zusténdig fir die deutsche Fassung ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuf NMP/
NHM 854 ,Prifung des Brennverhaltens von Mdébeln“.

Frithere Ausgaben
DIN 54 342 Teil 1: 08.89

Anderungen
Gegenliber DIN 54 342 T 1/08.89 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Das Bezugsmaterial wird vor der Priifung in Wasser getrankt und getrocknet.

b) Fiir die Konditionierung der Proben wird ausschliellich das Klima 23/50 vor-
gesehen.

c) Der zerstdrte Bereich wird nicht mehr ausgemessen.
d) Gliederungsschema der ISO ibernommen.
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Deutsche Fassung

Mébel

Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermdbeln
Teit 1: Z4ndquelle: Glimmende Zigarette
(1ISO 8191-1 : 1987 modifiziert)

Furniture — Assessment of the ignitability =~ Ameublement — Evaluation de I'allumabi-
of upholstered furniture — Part 1: Ignition  lité des meubles rembourrés — Partie 1:
source:  smouldering  cigarette = —  Source d'allumage — Cigarette en com-
(ISO 8191-1:1987 modified); bustion — (1ISO 8191-1: 1987 modifiée);

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-10-01 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilien, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Seite 2
EN 1021-1:1993

Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 “M&bel”, dessen Sekretariat von IBN gefuhrt wird,

erarbeitet.

Der Text stiitzt sich auf ISO 8191-1, “Assessment of the ignitability for upholstered furniture”. Ab&nderungen sind in Folge

des PQ-Verfahrens eingearbeitet worden.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis April 1994, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis April

1994 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind folgende Lénder gehalten, diese Europdische Norm zu uber-

nehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.
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Dieser Teil der Norm gehért zu einer Reihe von Normen,
die sich mit der Entziindbarkeit von Polstermdbeln unter
Verwendung verschiedener Zindquellen befassen. In die-
sem Teil dient eine glimmende Zigarette als Zundquelle.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Norm beschreibt ein Prifverfahren zur
Bestimmung der Entziindbarkeit von Werkstoffkombina-
tionen wie Beziige und Fiillmaterial fiir gepolsterte Sitz-
mobel, wenn diese einer glimmenden Zigarette als Zind-
quelle ausgesetzt sind.

Anhand der Priifungen wird lediglich die Entziindbarkeit
einer Kombination von Werkstoffen bestimmt, die zur Her-
stellung von Polstermébeln verwendet wird, nicht aber die
Entziindbarkeit eines bestimmten fertigen Mobelstiicks,
das unter anderem aus diesen Werkstoffen besteht. Diese
Priifungen geben einen Anhaltspunkt, jedoch keine
Garantie fir das Entziindungsverhalten des fertigen
Mobelstlicks.

Fiir den vorliegenden Teil der Norm gelten die folgenden
Begriffe:

2.1 Fortschreitendes Schwelen

Sich selbst, d. h. unabhingig von der Ziindquelle, ausbrei-
tende exotherme Oxidation ohne Brennen (Flammenbil-
dung), mit oder ohne Glimmen.

2.2 Brennen

Fortwahrende Verbrennung in der Gasphase unter Emis-
sion von Licht.

3 Zindkriterien
3.1 Entziindung durch fortschreitendes
Schwelen

Im Sinne dieses Teils der Norm gelten alle nachstehend
aufgefiihrten Verhaltensweisen als Entziindung durch
fortschreitendes Schwelen:
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