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Die Europédische Norm EN 10 218-1:1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 10 218-1ist vom Technischen Komitee (TC 30) ,Stahidraht und Drahterzeugnisse“ (Sekretariat:
Vereinigtes Konigreich) des Europdischen Komitees fiir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet worden.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist ein aus Vertretern des FES, NAD und NMP gebildeter SpiegelausschuB
unter Federfiihrung des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Ziel der vorliegenden Norm ist es, alle fiir Stahldraht (abgesehen von besonderen Priifverfahren fiir Stahidraht mit
metallischen oder nichtmetallischen Uberzﬁgen) in Betracht kommenden Priifverfahren aufzulisten und auf die jeweili-
gen Européischen oder Internationalen Normen fiir die Durchfiihrung der Priifungen zu verweisen oder — soweit keine
entsprechenden Normen vorliegen — das Priifverfahren zu beschreiben und gegebenenfalls wegen Einzelheiten auf
die Erzeugnisnorm zu verweisen, fiir die das jeweilige Priifverfahren eine besondere Rolle spielt.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten EURONORMEN und Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen verwiesen:

EURONORM & siehe DIN 50133
EURONORM 103  siehe DIN 50601
EURONORM 104  siehe DIN 50192
1ISO 9649 : 1990 siehe DIN ISO 9649

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DIN 50133 Priifung metallischer Werkstoffe; Hértepriifung nach Vickers; Bereich HV 0,2 bis HV100

DIN 50 192 Ermittlung der Entkohlungstiefe

DIN 50 601 Metallographische Priifverfahren; Ermittlung der Ferrit- oder AustenitkorngréBe von Stahl und Eisen-
werkstoffen

DIN I1SO 9649 Metallische Werkstoffe; Draht; Wechselverwindeversuch; Identisch mit ISO 9649 : 1990

Internationale Patentklassifikation

B21F
B21B
B21C
G 01 B 021/00
G 01 N 003/00
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Deskriptoren: Eisen- und Stahlerzeugnis, Draht, Stahl, Priifung

Deutsche Fassung

Stahldraht und Drahterzeugnisse
Allgemeines
Teil 1: Prufverfahren

Steel wire and wire products — General —  Fils et produits tréfilés en acier — Générali-
Part 1: Test methods tés — Partie 1: Méthodes d’essai

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1994-03-07 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhiltlich.

Die Europaischen Normen bestehen in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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