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Die Europäische Norm EN 10228-2 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 10228-2 wurde vom Technischen Ausschuß (TG) 28 �Schmiedestücke" des Europäischen

Komitees für die Eisen- und Stahlnormung (EClSS) ausgearbeitet.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuß 10 �Schmiedestücke" des Normenausschusses

Eisen und Stahl (FES).

Die voriiegende Norm enthält Anforderungen an die Eindringprüfung von Schmiedestücken, die dafür anzuwendenden

Prüfsysteme und die Auswertung der Prüfergebnisse.

Fortsetzung 5 Seiten EN
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EN 10228-2

ICS 77.140.80

Deskriptoren: Sclimiedestück, Stahl, zerstörungsfreie Prüfung, Eindringprüfung, Oberfläclienbescliaffenheit, Fehler, Zulässig¬
keit, Güteklasse

Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stalil

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 21 . Dezember 1997 angenommen.

Die CEN-Mltglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Ände¬
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi¬
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzö¬
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Ver¬
antwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekreta¬
riat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
GEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch¬
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu¬
blik und dem Vereinigten Königreich.

Deutsche Fassung

Teil 2: Eindringprüfung

Non-destructive testing of steel forgings � Part 2 : Pene¬
trant testing

Essais non destructifs des pieces forgees en acier �
Partie 2 : Contröle par ressuage
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