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Metallische Werkstoffe —
Rohr DIN
Aufweitversuch
Deutsche Fassung EN 10234 : 1993 EN 10 234
Metallic materials; Tube; Drift expanding test; German version EN 10234 : 1993 Ersatz fur DIN 50 135/08.65

Matériaux métalliques; Tubes; Essai d’évasement;
Version allemande EN 10234 : 1993

Die Europaische Norm EN 10234 :1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm entspricht der Internationalen Norm ISO 8493 ,Metallische
Werkstoffe; Rohr; Aufweitversuch®, die unter intensiver deutscher Mitwirkung im Unter-
komitee ISO/TC 164/SC 2 (Sekretariat: Tschechische Republik) ausgearbeitet worden
ist.

In ECISS wurde entschieden, daB diese Internationale Norm nach AbschiuB des PQ-Ver-
fahrens als Europdische Norm veréffentlicht werden soli.

Da im Ergebnis des PQ-Verfahrens geringfiigige Anderungen gegeniiber der I1SO 8493
vorgeschlagen wurden (siehe Einleitung), kann somit die ISO-Norm-Nummer nicht als
Basis fir die Europdische Norm-Nummer verwendet werden. Vom CEN-Zentralsekretariat
wurde die Norm-Nummer EN 10 234 vergeben.

DIN EN 10234 entspricht sachlich weitestgehend DIN 50 135/08.65, fiir die in Deutsch-
land der Arbeitsausschu8 NMP 153 ,Rohrpriifung fir Metalle* zusténdig ist.

Zitierte Normen
Siehe Abschnitt 2

Frithere Ausgaben

DIN DVM 135:09.40
DIN 50 135: 01.47, 08.65

Anderungen

GegenUber DIN 50 135/08.65 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Gliederung nach 1SO 8493.
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Deskriptoren: Metallrohr, mechanische Priifung, Aufweitversuch

Deutsche Fassung

Metallische Werkstoffe

Rohr

Aufweitversuch

Metallic materials — Tube — Drift expan-  Matériaux métailiques — Tubes — Essai
ding test d’évasement

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-10-25 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutsch-
tand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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