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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 10325:2006) wurde von ECISS/TC 1 auf der Basis des deutschen Stahl-Eisen-
Werkstoffblattes SEW 094 erarbeitet und gibt den aktuellen Stand der Technik wieder. Das SEW 094 wird in 
Abstimmung mit dem Stahlinstitut VDEh zurückgezogen, wenn EN 10268 �Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus 
Stahl mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen � Technische Lieferbedingungen� veröffentlicht wird. 

Für die deutsche Mitarbeit und Übersetzung ist der Arbeitsausschuss NMP 142 �Prüfverfahren mit zügiger 
Beanspruchung� des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich. 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 10325 
  

 
 August 2006 

ICS 77.040.10; 71.080.20 

Deutsche Fassung 

 Stahl � 
Bestimmung der Streckgrenzenerhöhung durch 

Wärmebehandlung (Bake-Hardening-Index) 

 

Steel � 
Determination of yield strength increase by the effect of 

heat treatment [Bake-Hardening-Index] 

 Aciers � 
Détermination de l'augmentation de la limite apparente 

d'élasticité due à un traitement thermique (index de 
durcissement à la cuisson [Bake-hardening]) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 7. Juli 2006 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage 
erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel 

© 2006 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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