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Zerstorende Priifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen
Hartepriifung DIN
Teil 2: Mikrohartepriifung an SchweiBverbindungen
Deutsche Fassung EN 1043-2 : 1996 EN 1043-2

ICS 25.160.40
Deskriptoren: Zerstérende Prifung, Schweil3verbindung, Harteprifung, metallischer Werkstoff, Schwei3technik

Destructive tests on welds in metallic materials — Hardness test —
Part 2: Micro hardness testing on welded joints;
German version EN 1043-2 : 1996

Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essai de dureté —
Partie 2: Essais de microdureté des assemblages soudés;
Version allemande EN 1043-2 : 1996

Die Europdische Norm EN1043-2:1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 1043-2 wurde im Technischen Komitee CEN/TC 121 “Schwei-
Ben” vom Unterkomitee SC 5 A “Zerstérende Prifung von SchweiBverbindungen” erar-
beitet. Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschufl AA 5.1/
AG G4 “Zerstérende Prifung von SchweiBverbindungen” im NormenausschuB3 Schweif3-
technik (NAS).

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden deutschen Normen hingewiesen.

ISO 6507-1 siehe DIN 50133
ISO 6507-2 siehe DIN 50133

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 50133
Prifung metallischer Werkstoffe — Harteprifung nach Vickers — Bereich HV 0,2 bis
HV 100

DIN EN 10003-1
Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach Brinell — Teil 1: Prifverfahren;
Deutsche Fassung EN 10003-1 : 1994

Fortsetzung 7 Seiten EN

NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 1043-2
EUROPEAN STANDAF?D
NORME EUROPEENNE Oktober 1996

ICS 25.160.40

Deskriptoren:  SchweiBen, Lichtbogenschweien, SchweiBverbindung, Metall, zerstérende Prifung, Harteversuch, Mikro-
héarteprifung

Deutsche Fassung

Zerstdrende Prifung von Schweilverbindungen an metallischen Werkstoffen

Harteprufung
Teil 2: Mikroharteprifung an SchweiBverbindungen

Destructive tests on welds in metallic Essais destructifs des soudures sur maté-

materials — Hardness test — Part 2: Micro  riaux métalligues — Essai de dureté —

hardness testing on welded joints Partie 2: Essais de microdureté des
assemblages soudés

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-05-23 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN
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