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Brazing — Fluxes for brazing —
Classification and technical delivery conditions;
German version EN 1045 : 1997

Brasage fort — Flux pour le brasage fort —
Classification et conditions techniques de livraison;
Version allemande EN 1045 : 1997

Die Europaische Norm EN 1045 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Europadische Norm EN1045 wurde im Technischen Komitee CEN/TC 121
“SchweiBen” vom Unterkomitee SC 8 “Hart- und Weichléten” erarbeitet. Das zustandige
deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschu3 AA 8/AG V 6 “Léten” im Normen-
ausschuB Schweitechnik (NAS).

Die bisher in DIN 8511-1 enthaltenen sieben FluBmittel-Typen sind vollstédndig in dieser
Europaischen Norm erfaBt. Zusatzlich wurden zwei weitere FluBmittel FH12 und FH20
aufgenommen.

Bei Anwendung des FluBmittels FL20 kann fiir bestimmte Zubereitungen (z.B. bei
FluBmitteln fir Warmetauscher) auf den Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit verzichtet
werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 8511-1:1985-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) FluBmittel FH12 und FH20 ergéanzt.
b) Kurzzeichen der FluBmittel-Typen geandert.

Frithere Ausgaben

DIN 8511: 1963-01

DIN 8511-1: 1967-08, 1985-07
DIN 8511-3: 1967-08
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