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Die Europaische Norm EN 1066 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 193 "Klebstoffe" wird Uber die Normenausschiisse Kunststoffe (FNK) und
Materialpriifung (NMP) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende ArbeitsausschuB3 beteiligt:
* FNK 406.1 "Klebstoffe; Terminologie; Physikalisch-chemische Prifungen”

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

1SO 842 siehe DIN V 53242-1, DIN 53242-2,
DIN 53242-3, DIN 53242-4

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN V 53242-1
Rohstoffe fiir Lacke und Anstrichstoffe — Probenahme — Begriffe — Alilgemeine Regeln

DIN 53242-2
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe — Probenahme, Flissigkeiten

DIN 53242-3
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe — Probenahme — Hochviskose Stoffe

DIN 53242-4
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe, Pigmente — Probenahme, Feste Stoffe
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EUROPAISCHE NORM EN 1066

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1997

ICS 83.180

Deskriptoren: Klebstoff, Probenahme, Probenehmer, Sicherheit, Probe, Etikettierung

Deutsche Fassung

Klebstoffe

Probenahme

Adhesives — Sampling’ Adhésifs — Echantillonnage

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-07-05 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflilien,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaitlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tsche-
chische Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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Seite 2
EN 1066 : 1997

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 "Klebstoffe" erarbeitet, dessen Sekretariat
von AENOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
miissen bis Februar 1998 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Dén_{emark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, [sland, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Kdnigreich.

Einleitung

Eine ordnungsgemaBe Probenahme ist eine fachmannische Arbeit und unterschiedliche Verfahren sollten von
Probenehmern, die Uber das notwendige Wissen und die erforderliche Erfahrung verfigen, mit groBer Sorgfait
ausgefiihrt werden. Die in dieser Europdischen Norm gegebenen allgemeinen Anweisungen beabsichtigen dieses
Wissen und diese Erfahrungen zu ergénzen und sind in den meisten Fallen anwendbar. Einige Produkte kdnnen
jedoch bei der Entnahme von Proben besondere MaBnahmen erfordern, die in dieser Européischen Norm nicht
beschrieben sind und es ist daher seitens des Probenehmers besondere Aufmerksamkeit notwendig, damit die
ungewdhnlichen Eigenschaften dieser Produkte die geblhrende Beachtung finden. Darliber hinaus ist wichtig, daf3
der Probenehmer Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsrichtlinien des Produktherstellers befolgt und alle
speziellen SicherheitsmaBnahmen trifft.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Verfahren zur Probenahme von Klebstoffen und verwandten Produkten mit dem Ziel
fest, einheitliche Proben passender GréBe zu erhalten, die die Produkte, denen Proben entnommen werden,
eindeutig reprasentieren. Die entnommene(n) Probe(n) missen sich zur Untersuchung und Vorbereitung vor ihrer
Prafung eignen.

Dieses Verfahren laBt sich fiir Produkte anwenden, die vor Gebrauch die Zugabe oder das Einmischen eines
Katalysators oder Vernetzers erfordern, wobei von jeder Komponente getrennt Proben zu entnehmen sind. Diese
Norm enthalt keine Verfahren zur Probenahme aus einem Klebstoffstrom (in diesem Falle kdnnen Proben nach
ISO 8213 entnommen werden).

ANMERKUNG: Dieses Verfahren gilt nicht fur tierische Leime.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen, Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikation sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

prEN 923
Klebstoffe — Begriffe und Definitionen

EN 1067
Klebstoffe — Untersuchung und Vorbereitung von Proben zur Priifung

ISO 842
Raw materials for paints and varnishes — Sampling

ISO 8213
Chemical products for industrial use — Sampling techniques — Solid chemical products in the form of particles
varying from powders to coarse lumps
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