DEUTSCHE NORM September 1995

Feuerfeste Erzeugnisse fur Isolationszwecke DIN
Teil 4: Bestimmung der Rohdichte und Gesamtporositét -
Deutsche Fassung EN 1094-4:1995 EN 1094-4
ICS 81.080 Mit
DIN EN 993-1:1995-04
Deskriptoren: Feuerfestes Erzeugnis, Isolierstoff, Priifverfahren Ersatz fiir

-1:1985-0
Insulating refractory products — DIN 51065-1 85-08

Part 4: Determination of bulk density and true porosity;
German version EN 1094-4 : 1995

Produits réfractaires isolants —

Méthodes d’ essai—Partie 4: Détermination de la masse volumique apparente et
de la porosité réelle;

Version allemande EN 1094-4 :1995

Die Europédische Norm EN 1094-4 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm EN 1094-4 wurde im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) in
der Arbeitsgruppe 3 “Keramische Isolations- und Faserwerkstoffe” (Sekretariat: Frankreich)
des Technischen Komitees TC 187 “Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe” (Sekretariat:
GroBbritannien) unter Mitwirkung des deutschen Normenausschusses Materialpriifung
NMP 256 “Keramische Isolations- und Faserwerkstoffe” erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 51065-1:1985-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich geédndert.
b) Wage-Verfahren nicht aufgenommen.
¢) Inhalt vollstéandig redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 1065: 1930-07, 1942-03
DIN 51065-1: 1964-01, 1985-08
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