DEUTSCHE NORM September 1995

Feuerfeste Erzeugnisse fiir Isolationszwecke DIN
Teil 5: Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit -
Deutsche Fassung EN 1094-5:1995 EN 1094-5
ICS 81.080 : Ersatz fir

DIN 51067-2:1977-05
Deskriptoren: Feuerfestes Erzeugnis, Isolierstoff, Priifverfahren

Insulating refractory products —
Part 5: Determination of cold crushing strength;
German version EN 1094-5:1995

Produits réfractaires isolants —
Méthodes d’ essai — Partie 5: Détermination de la résistance a I'écrasement;
Version allemande EN 1094-5:1995

Die Europédische Norm EN 1094-5 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europédische Norm EN 1094-5 wurde im Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) in
der Arbeitsgruppe 3 “Keramische Isolations- und Faserwerkstoffe” (Sekretariat: Frankreich)
des Technischen Komitees TC 187 "Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe” (Sekretariat:
GroBbritannien) unter Mitwirkung des deutschen Normenausschusses Materialpriifung
NMP 256 “Keramische Isolations- und Faserwerkstoffe” erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 51067-2:1977-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Probenahme nach Vereinbarung zwischen den betreffenden Parteien festgelegt.
b) Zwei verschiedene GroéBen von Probekdrpern (halbe Normalsteine) festgelegt.
¢) Abweichung von der Ebenflachigkeit mit 0,25 mm anstelle von 0,5 mm festgelegt.
d) Kriterium fiir Massenkonstanz nicht festgelegt.

e) ZweiKraftanstiegsraten in Abhdngigkeit von der zu erwartenden Kaltdruckfestigkeit
festgelegt.

Frithere Ausgaben

DIN 1067: 1930-07

DIN 51067: 1959-09

DIN 51067-1: 1973-01, 1977-05
DIN 51067-2: 1973-01, 1977-05
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