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Prafverfahren fur mechanische und physikalische D—lN
Eigenschaften von Gesteinskérnungen -_—
Teil 3: Bestimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehalt _
Deutsche Fassung EN 1097-3 : 1998 EN 1 097 3

ICS 91.100.20 Ersatz fir DIN 52110 : 1985-08

Deskriptoren: Gesteinskérnung, Schiittdichte, Porigkeit, physikalische
Eigenschaft, mechanische Eigenschaft

Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 3:
Determination of loose buld density and voids;
German version EN 1097-3 : 1998

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des
granulats — Partie 3: Détermination de la masse volumique en vrac et de
la porosité intergranulaire;

Version allemande EN 1097-3 : 1998

Die Europdische Norm EN 1097-3 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 154 ,Zuschlage“ unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet
worden. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschu® NMP 311.3/FGSV 6.2.0.2 »Physikalische Priifverfahren;
Petrographie, Probenahme und Prazision“ im Arbeitsausschul® 311/FGSV 6.2.0.1 , Priifung von Naturstein und Gesteins-
kérmungen* des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN 52110 : 1985-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt vollstandig Gberarbeitet.

b) Anwendungsbereich um die Bestimmung des Hohlraumgehaltes erweitert.
c) Titelin ,Bestimmung von Schuttdichte und Hohlraumgehalt“ gedndert.

Frithere Ausgaben

DIN DVM 2110 = DIN 52110: 1935-03
DIN 52110: 1985-08

Fortsetzung 7 Seiten EN

Normenausschu Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1097-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1998

ICS 91.100.20

Deskriptoren: Gesteinskérnung, Zuschlag, Priifung, mechanische Eigenschaft, physikalische Eigenschaft, Bestimmung, Dichte,
Porositat

Deutsche Fassung

Prifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften
von Gesteinskdrnungen

Teil 3: Bestimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehait

Tests for mechanical and physical properties of aggre- Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et
gates — Part 3: Determination of loose buld density and physiques des granulats — Partie 3: Détermination de la
voids masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire

Diese Européische Norm wurde von CEN am 25. Februar 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z8sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ifand, island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Konigreich.

CEN
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European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1998 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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