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Textilien
Brennverhalten von Vorh&ngen und Gardinen DIN
Detailliertes Verfahren zur Bestimmung der -
Flammenausbreitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben EN 1102
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Deskriptoren: Textilien, Brennverhalten, Vorhang, Gardine, Flammenausbreitung

Textiles and textile products — Burning behaviour — Curtains and drapes — Detailed
procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens;

German version EN 1102 : 1995

Textiles et produits textiles — Comportement au feu — Rideaux et tentures ~ Procé-
dure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d’éprouvettes disposées
verticalement; Version allemande EN 1102 : 1995

Die Europdische Norm EN 1102 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom CEN/TC 248 “Textilien und textile Erzeugnisse” erarbei-
tet. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschu3 NMP 543 “Brennverhalten von Textilien”
des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.
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