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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 113-2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 �Dauerhaftigkeit von Holz 
und Holzprodukten� erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA �Spiegelausschuss 
zu CEN/TC 38 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten� im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und 
Möbel (NHM).

DIN EN 113 besteht unter dem allgemeinen Titel Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten � 

Prüfverfahren in Bezug auf Holz zerstörende Basidiomyceten aus den folgenden Teilen:

� Teil 1: Bewertung der bioziden Wirksamkeit von Holzschutzmitteln

� Teil 2: Bewertung der natürlichen oder verbesserten Dauerhaftigkeit

Für das in diesem Dokument zitierte internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende 
deutsche Dokument hingewiesen:

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN CEN/TS 15083-1:2005-10, DIN EN 113:1996-11 und DIN EN 113/A1:2004-04 wurden 
folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normnummer und Veröffentlichungsform geändert;

b) Anwendungsbereich auf modifiziertes und mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz sowie Holzprodukte 
erweitert;

c) redaktionelle Überarbeitung.

Frühere Ausgaben
DIN DVM 2176-1 = DIN 52176-1: 1939-08
DIN 52176: 1972-09
DIN EN 113: 1986-02, 1996-11
DIN EN 113/A1: 2004-04
DIN CEN/TS 15083-1: 2005-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke � Anforderungen und Prüfungen
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Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 113-2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 �Dauerhaftigkeit von Holz 
und Holzprodukten� erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2021, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2021 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN/TS 15083-1:2005, EN 113:1996 und EN 113:1996/A1:2004. 

Die verschiedenen Teile von EN 113 behandeln ähnliche Prüfungen, beziehen sich jedoch auf verschiedene 
Anwendungsbereiche.

Gegenüber CEN/TS 15083-1:2005, EN 113:1996 und EN 113:1996/A1:2004 wurden folgende wesentlichen
Änderungen vorgenommen:

� Änderung des Titels;

� andere Bezeichnungen der obligatorischen Pilze wurden aufgenommen; 

� die Sterilisationsverfahren wurden aktualisiert;

� alle Anhänge außer Anhang B sind informativ.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument beschreibt ein Laborprüfverfahren, das eine Grundlage zur Bewertung der biologischen 
Dauerhaftigkeit einer Holzprobe oder eines Holzproduktes gegen den Angriff durch Holz zerstörende 
Basidiomyceten bildet. Insbesondere die natürliche Dauerhaftigkeit einer Holzart kann in Abhängigkeit von 
den Wachstumsbedingungen, wie Klima und Bodentyp, variieren. Daher bezieht sich die mit dem in diesem 
Dokument beschriebenen Verfahren bestimmte Dauerhaftigkeit ausschließlich auf die geprüfte Holzprobe. 
Eine Anleitung zur Probenahme ist in Anhang A enthalten.

Dieses Laborverfahren stellt ein Kriterium bereit, anhand dessen die Dauerhaftigkeit des Holzes beurteilt 
werden kann. Es wird empfohlen, diese Informationen durch Daten aus weiteren relevanten Prüfungen, vor 
allem jedoch anhand praktischer Erfahrungen, zu ergänzen.

Das hier beschriebene Standardverfahren ist zur Anwendung durch entsprechend ausgebildete oder 
angeleitete Fachkräfte vorgesehen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Prüfverfahren zur Bestimmung der natürlichen Dauerhaftigkeit einer Holzart 
gegen Holz zerstörende, auf Malzextrakt-Agarnährmedium gezüchtete Basidiomyceten fest. Das Verfahren 
ist auf alle Holzarten anwendbar.

Außerdem kann dieses Verfahren zur Prüfung von modifiziertem Holz angewendet werden. Das in diesem 
Dokument beschriebene Prüfverfahren ist auf bestimmte Holzarten, handelsübliches Schnittholz, Holzpro-
dukte, mit Schutzmitteln behandeltes sowie thermisch und chemisch modifiziertes Holz anwendbar.

Dieses Dokument dient jedoch nicht dazu, die Wirksamkeit von Holzschutzmitteln, die zur Fäulnisverhin-
derung eingesetzt werden, zu bestimmen.

ANMERKUNG 1 Die Bestimmung der Wirksamkeit von Holzschutzmitteln, die zur Fäulnisverhinderung eingesetzt 
werden, gehört zum Anwendungsbereich von EN 113-1. Zusätzlich dazu und mit einigen Ergänzungen kann es unter 
Umständen in einigen Fällen jedoch auch möglich sein, behandeltes Holz mit dem hier beschriebenen Verfahren zu 
prüfen.

ANMERKUNG 2 Dieses Verfahren kann in Verbindung mit einer Alterungsbeanspruchung, z. B. nach EN 73 oder EN 84, 
angewendet werden. 

Anhang A (informativ) enthält eine Anleitung zur Probenahme.

Anhang B (normativ) enthält einige Sterilisationsverfahren.

Anhang C (informativ) enthält Informationen zu den Prüfgefäßen.

Anhang D (informativ) enthält ein Beispiel für einen Prüfbericht.

Anhang E (informativ) enthält Informationen zu den Prüfpilzen.

Anhang F (informativ) enthält die Bewertung der Ergebnisse.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit:

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp

3.1
Lieferant
Auftraggeber der Prüfung, Person oder Unternehmen, die/das die zu prüfenden Proben des Holzes bereit-
stellt
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4 Kurzbeschreibung 

Prüfkörper aus dem zu prüfenden Holz und Prüfkörper aus dem Referenzholz werden einem Angriff durch 
Reinkulturen von Basidiomyceten ausgesetzt. Nach einer vorgeschriebenen Inkubationszeit unter festge-
legten Bedingungen wird mithilfe des Masseverlustes der Trockenmasse des Prüfkörpers in Prozent die 
Holzdauerhaftigkeitsklassifizierung des zu prüfenden Holzes bestimmt. 

5 Prüfmaterialien und Prüfgerät

5.1 Biologisches Material

5.1.1 Prüfpilze

5.1.1.1 Allgemeines

Im Folgenden sind die zu verwendenden Prüfpilze aufgeführt, die sich auf die entsprechenden Virulenz-
Prüfkörper beziehen.

Es ist erforderlich, dass die Virulenz-Prüfkörper des Referenzholzes einen Medianwert des Masseverlustes 
von mindestens 30 % mit einem der Prüfpilze (siehe auch 5.1.2.5 und 7.4.2) aufweisen. 

ANMERKUNG Neben obligatorischen Pilzen können auch andere Prüfpilze verwendet werden (siehe Anhang E).

5.1.1.2 Prüfpilze für Laubhölzer mit Buche als Virulenz-Prüfholz

Obligatorische Pilze:

� Coniophora puteana (Schumacher ex Fries) Karsten (BAM Ebw. 15).

Masseverlust der Buche nach 16 Wochen: mindestens 20 %.

� Trametes versicolor (L.) Lloyd (CTB 863A).

Masseverlust der Buche nach 16 Wochen: mindestens 20 %.

5.1.1.3 Prüfpilze für Nadelhölzer mit Kiefernsplintholz als Virulenz-Prüfholz

Obligatorische Pilze

� Coniophora puteana (Schumacher ex Fries) Karsten (BAM Ebw. 15).

Masseverlust des Kiefernsplintholzes nach 16 Wochen: mindestens 20 %.

� Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. und Schigel (FPRL 280).

Masseverlust des Kiefernsplintholzes nach 16 Wochen: mindestens 20 %.

5.1.1.4 Prüfpilze für modifiziertes Holz mit sowohl Buche als auch Kiefernsplintholz als 
Virulenz-Prüfholz

Obligatorische Pilze:

� Coniophora puteana (Schumacher ex Fries) Karsten (BAM Ebw. 15) sowohl für Nadel- als auch für 
Laubhölzer 
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