DEUTSCHE NORM Oktober 1996
Federn und Daunen
DIN

Priifverfahren
Bestimmung des Feuchtegehaltes
Deutsche Fassung EN 1161 : 1996 EN 11 61

ICS 67.120.20; 97.160
Deskriptoren: Tierfeder, Daune, Feder, Feuchtegehalt, Prifung

Feather and down — Test methods, Determination of moisture content;
German version EN 1161 : 1996

Plumes et duvets — Méthodes d’essai, Mesure de la teneur en humidité;
Version allemande EN 1161 : 1996

Die Europédische Norm EN 1161 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Der Arbeitsausschu3 TEX/CEN-Fe “Federn und Daunen” ist fir die vorliegende Norm
zustandig.

Norm-Inhalt war als E DIN 60500-33 : 1993-10 veréffentlicht.

Fortsetzung 2 Seiten EN
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