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Federn und Daunen
Prifverfahren
Bestimmung des Ol- und Fettgehaltes
Deutsche Fassung EN 1163 : 1996 EN 1163

=
Z

ICS 67.120.20; 97.160

Deskriptoren: Tierfeder, Daune, Feder, Olgehalt, Fettgehalt

Feather and down — Test methods, Determination of the oil and fat content;
German version EN 1163 : 1996

Plumes et duvets — Méthodes d’essai, Détermination du contenu en huiles et

graisses;
Version allemande EN 1163 : 1996

Die Europaische Norm EN 1163 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschul TEX/CEN-Fe “Federn und Daunen” ist fur die vorliegende Norm
zustandig.

Norm-Inhalt war als E DIN 60500-36 : 1993-10 veroffentlicht.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechen-
den Deutschen Normen hingewiesen:

1SO 3074 siehe DIN 54278-1
ISO 3819 siehe DIN 12331

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 12331
Laborgeréte aus Glas — Becher

DIN 54278-1
Prifung von Textilien — Auflagerungen und Begleitstoffe — Teil 1: Bestimmung der in
organischen Lésemitteln 16slichen Substanzen

Fortsetzung 3 Seiten EN

Textilnorm, Normenausschuf3 Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

——tdocuments |

© DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, =ef I\ﬁ%y. ﬁ.’? :
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet. Hggb% i 99';1,6 ﬁ;g(l]%)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN 1163:1996-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1163-1996-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1163-1996-10

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1163:1996-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1163-1996-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1163-1996-10

