DEUTSCHE NORM August 1996

Federn und Daunen DIN
Prifverfahren zur GréBenmessung von mit —_—
Federn und/oder Daunen gefillten Zudecken
Deutsche Fassung EN 1167 : 1996 EN 1167

ICS 67120.20; 97160
Deskriptoren: Feder, Daune, gefiillte Zudecke, Textilien

Feathers and down — Method of test for measuring the sizes
of quilts filled with feather and/or down;
German version EN 1167 : 1996

Plumes et duvets — Méthode d’essai pour la mesure des
dimensions des couettes garnies des plumes et/ou de duvet;
Version allemande EN 1167 : 1996

Die Europaische Norm EN 1167 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschuf3 “Federn und verwandte Stoffe” ist flir die vorliegende Norm zu-
standig.
Norm-Inhalt war als E DIN 60500-30 : 1993-09 veréffentlicht.

Fortsetzung 4 Seiten EN

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN Deutsches Institut flir Normung e.\.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Raf, [\m

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet. iy ’
tENE
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Beeanffent gﬁaﬁh@quJb

Full document details: DIN EN 1167:1996-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1167-1996-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1167-1996-08

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1167:1996-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1167-1996-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1167-1996-08

