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Die Europaische Norm EN 1169 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Vorwort

Diese Europdische Norm wurde im CEN/TC 229 "Vorgefertigte Betonerzeugnisse" (Sekretariat: Frankreich)
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fliir Normung e.V. ist hierfiir der Arbeitsausschuf3 07.08.00 "Beton-
fertigteile" des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.
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EUROPAISCHE NORM EN 1169
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1999

ICS 91.100.30

Deutsche Fassung

Vorgefertigte Betonerzeugnisse
Aligemeine Regeln flr die werkseigene Produktionskontrolle von
Glasfaserbeton

Precast concrete products — General rules for factory Produits préfabriqués en béton — Régles générales
production control of glass-fibre reinforced cement de contréle de production des composites ciment-
verre

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 4. Dezember 1998 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, D&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 "Vorgefertigte Betonerzeugnisse" erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2000 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Dén__emark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm gilt fur Glasfaserbetonerzeugnisse, die werkmaBig hergestellt werden. Sie legt die
allgemeinen Regeln fir die werkseigene Produktionskontrolle von Glasfaserbeton fest.

Diese Européaische Norm legt den Ublichen produktionsbezogenen Teil des Uberwachungsplans fest, fur den im
Anhang A eine Anleitung angegeben wird.

Diese Norm gilt nicht fiir:

— die Konformitatsiiberwachung der Endprodukte, die in entsprechenden Europaischen Produktnormen geregelt
ist, oder, falls diese nicht vorliegen, die anhand der technischen Anforderungen von Hersteller und Kunden
festgelegt und vereinbart wurden;

— die Vorrichtungen und Verfahren, die zur Uberwachung des gesamten Herstellungsprozesses angewendet
werden (Schalungen, Nachbehandlung, Lagerung usw.).
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