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Deskriptoren: Holzbauwerk, Prüfverfahren, Fußbodenbelag, Tragverhalten

Timber structures – Test methods – Performance of structural floor decking;
German version EN 1195 : 1997

Structures en bois – Méthodes d’essais – Comportement des planchers structuraux;
Version allemande EN 1195 : 1997

Die Europäische Norm EN 1195 : 1997-10 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europäische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 1 “Prüfverfahren” des Technischen
Komitees 124 “Holzbauwerke” erarbeitet. Die Sekretariatsführung dieser Arbeitsgruppe liegt
bei Irland.

Der zuständige Arbeitsausschuß im DIN ist der NABau-Spiegelausschuß “Holzbau”
(NABau-AA 04.01.00).
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 1997 CEN – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

ENTWURF

Deskriptoren: Holzbau, Holzdecke, Prüfung, Aufprallversuch, statische Prüfung, Belastung, Steifigkeit, Vergleichsversuch, Prüfergebnis

EN 1195

Timber structures – Test methods – Performance of structural
floor decking

Structures en bois – Méthodes d’essais – Comportement
des planchers structuraux

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 2. Oktober 1997 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Königreich.
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