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Mortel und Klebstoffe fur Fliesen und Platten DIN
Bestimmung der Verformung zementhaltiger Mortel und Fugen -
Deutsche Fassung EN 12002 : 1997 EN 12002

ICS 91.100.10
Deskriptoren: Baustoff, Keramikfliese, Keramikplatte, Mértel, Verformungsmessung

Adhesives for tiles — Determination of transverse deformation of cementitious adhesives and grouts;
German version EN 12002 : 1997

Colles a carrelage — Détermination de la déformation transversale d’un mortier-colle ou d’un mortier de joint pour
carrelages; Version allemande EN 12002 : 1997

Die Europaische Norm EN 12002 :1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 “Keramische
Fliesen und Platten” erarbeitet. Deutschland war durch den gleichnamigen NABau-
ArbeitsausschuB3 an der Bearbeitung beteiligt.

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 12002
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 1997

ICS 91.100.10

Deskriptoren:  Fliese, keramischer Uberzug, Leim, Mérser, Priifung, Bestimmung, Deformation, Priifbedingung

Deutsche Fassung

Mortel und Klebstoffe fur Fliesen und Platten

Bestimmung der Verformung zementhaltiger
Mortel und Fugen

Adhesives for tiles — Determination of Colles a carrelage — Détermination de la
transverse deformation of cementitious  déformation transversale d’un mortier-colle
adhesives and grouts ou d’un mortier de joint pour carrelages

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-02-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, F"rankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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