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DIN EN 12020-2:2017-03

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 12020-2:2016) wurde von der CEN/TC 132/WG5 ,Stranggepresste und
gezogene Erzeugnisse” (Sekretariat: SN, Norwegen) im Technischen Komitee CEN/TC 132 , Aluminium und
Aluminiumlegierungen® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees fiir Normung (CEN)
ausgearbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-04 AA ,Strangpress-
erzeugnisse“ des DIN-Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE).

Anderungen

Gegentiber DIN EN 12020-2:2008-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Textdnderungin 4.1, 6. und 7. Absatz;

b) Bild 7 mit Text neu eingefiigt;

c) Textinderung in 4.5, 1. Absatz;

d) neuen Text zu Bild 11 aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 17615-3: 1976-12,1987-01
DIN EN 12020-2: 2001-07, 2008-06
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EUROPAISCHE NORM EN 12020-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2016

ICS 77.150.10 Ersatz fiir EN 12020-2:2008

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Stranggepresste Prazisionsprofile aus Legierungen

EN AW-6060 und EN AW-6063 —
Teil 2: Grenzabmafie und Formtoleranzen

Aluminium and aluminium alloys — Aluminium et alliages d’aluminium —
Extruded precision profiles in alloys Profilés de précision filés en alliages
EN AW-6060 and EN AW-6063 — EN AW-6060 et EN AW-6063 —
Part 2: Tolerances on dimensions and form Partie 2: Tolérances sur dimensions et forme

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 4. Marz 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12020-2:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2017, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Juni 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12020-2:2008.

Die folgenden technischen Anderungen wurden wihrend der Uberarbeitung vorgenommen:
— Unterabschnitt 4.1, Parallelitat;

— Unterabschnitt 4.2, Geradheit;

— Unterabschnitt 4.5, Verwindung.

EN 12020 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel Aluminium und Aluminium-
legierungen — Stranggepresste Prdzisionsprofile aus Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063:

— Teil 1: Technische Lieferbedingungen
— Teil 2: GrenzabmafSe und Formtoleranzen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Grenzabmafde und Formtoleranzen fiir stranggepresste Prazisionsprofile
aus den Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063, die mit oder ohne Warmedadmmung (siehe Bild 1 bzw.
Bild 2) hergestellt werden, fest. Sie gilt fiir stranggepresste Erzeugnisse, die ohne weitere Oberflachen-
behandlung hergestellt werden. Die Prazisionsprofile, die Gegenstand dieser Norm sind, unterscheiden sich
von den stranggepressten Profilen fiir allgemeine Anwendungen nach EN 755-9 wie folgt:

— sie sind hauptsachlich fiir Anwendungen im Architekturbereich vorgesehen;
— sie entsprechen strengeren Anforderungen im Hinblick auf den Zustand der sichtbaren Oberflachen;

— der maximale Durchmesser des Umschlingungskreises (en: diameter of the circumscribing circle (CD))
betragt 350 mm;

— sie weisen engere Grenzabmaf3e und Formtoleranzen auf.

Bei Profilen, die aufgrund ihrer komplexen Konstruktion schwierig herzustellen und zu spezifizieren sind,
konnen besondere Vereinbarungen zwischen Hersteller und Kiufer notwendig sein.

ANMERKUNG  Der Einfluss des Materials fiir die Wairmedammung auf die Grenzabmafie wird in diesem Dokument
beriicksichtigt, wenngleich das eigentliche Material fiir die Warmedammung nicht enthalten ist (siehe EN 14024).

Legende Legende

1 €D max. 350 mm 1 €D max. 350 mm
2 Wirmeddmmung

Bild 1 — Profil ohne Warmedammung Bild 2 — Profil mit Warmedammung

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN ISO 1101, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von Form,
Richtung, Ort und Lauf (1SO 1101)
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