
Oktober	2018DEUTSCHE	NORM 			

Preisgruppe	9DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.	·	Jede	Art	der	Vervielfältigung,	auch	auszugsweise,	
nur	mit	Genehmigung	des	DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.,	Berlin,	gestattet.

ICS	59.040

!%t&o"
2810376

www.din.de

DIN	EN	12131

Federn	und	Daunen	–
Prüfverfahren	–
Bestimmung	der	quantitativen	Zusammensetzung	von	Federn	und	Daunen	
(manuelles	Verfahren);
Deutsche	Fassung	EN	12131:2018
Feather	and	down	–
Test	methods	–
Determination	of	the	quantitative	composition	of	feather	and	down	(manual	method);
German	version	EN	12131:2018
Plumes	et	duvets	–
Méthodes	d’essai	–
Détermination	de	la	composition	quantitative	des	plumes	et	duvets	(méthode	manuelle);
Version	allemande	EN	12131:2018

©

Alleinverkauf	der	Normen	durch	Beuth	Verlag	GmbH,	10772	Berlin

Ersatz	für
DIN	EN	12131:1998-06

www.beuth.de

			

Gesamtumfang	13	Seiten

D

DIN-Normenausschuss	Textil	und	Textilmaschinen	(Textilnorm)

Full document details: DIN EN 12131:2018-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12131-2018-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12131-2018-10


DIN EN 12131:2018-10 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12131:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 443 „Federn und Daunen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 106-01-04 AA „Federn und 
Daunen“ im DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12131:1998-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Probenkonditionierung an den Stand der Technik angepasst; 

c) Bestimmung der relativen Abweichung neu aufgenommen; 

d) Bestimmung beschädigter Federn und Daunen aufgenommen; 

e) Verfahren der 2. Trennung überarbeitet und anschaulicher beschrieben; 

f) Berechnungen vollständig überarbeitet; 

g) Verfahren zur Bestimmung der Prüfvarianz neu aufgenommen; 

h) Dokument redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12131: 1998-06 
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