DEUTSCHE NORM Oktober 1997

Schuhwerk -
Normalklimate fiir Vorbehandlung und Priifung von DI
Schuhwerk und seinen Bestandteilen
Deutsche Fassung EN 12222 : 1997 EN 12222

ICS 61.060
Deskriptoren: Schuhwerk, Normalklima, Schuh, Prifung, Vorbehandlung
Footwear — Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear;

German version EN 12222 : 1997

Chaussures — Atmosphéres normales de conditionnement et d'essai des chaussures et
de leurs €léments constitutifs;
Version allemande EN 12222 : 1997

Die Europaische Norm EN 12222 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde von der WG 1 des CEN/TC 309 "Schuhwerk" des Européischen
Komitees fir Normung (CEN) erarbeitet. Der zustandige nationale Spiegelausschul3
ist der Arbeitsausschuf3 2.4 "Schuhe" des Normenausschusses Ge-
brauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN.

Fir die im Inhalt zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 554  siehe DIN 50014

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuf3 Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN
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