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Geotextilien und geotextilverwandte Produkte
Prüfverfahren zur Bestimmung der mikrobiologischen
Beständigkeit durch einen Erdeingrabungsversuch

Deutsche Fassung EN 12225:2000

D
EN 12225

ICS 07.100.99; 59.080.70

Geotextiles and geotextile-related products � Method
for determining the microbiological resistance by a soil
burial test; German version EN 12225:2000

Géotextiles et produits apparentés � Méthode pour la
détermination de la résistance microbiologique par un essai
d�enfouissement; Version allemande EN 12225:2000

Ersatz für
DIN V ENV 12225:1996-12

Die Europäische Norm EN 12225:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Für die Deutsche Fassung der vorliegenden Norm ist der Gemeinschafts-Arbeitsausschuss
�Geotextilien und geotextilverwandte Produkte� des Textilnorm und des NABau zuständig.

Änderungen

Gegenüber DIN V ENV 12225:1996-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) In 5.2 Ergänzung eines zusätzlichen Kontrollgewebes.

b) Redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN V ENV 12225: 1996-12

Fortsetzung 6 Seiten EN

Textilnorm, Normenausschuss Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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ICS 07.100.99; 59.080.70 Ersatz für
ENV 12225:1996

Deutsche Fassung

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte

Prüfverfahren zur Bestimmung der mikrobiologischen Beständigkeit durch
einen Erdeingrabungsversuch

Geotextiles and geotextile-related products � Method
for determining the microbiological resistance by a soil

burial test

Géotextiles et produits apparentés � Méthode pour la
détermination de la résistance microbiologique par un

essai d�enfouissement

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 2000-07-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.
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