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Slurry surfacing – Test methods –
Part 1: Sampling for binder extraction;
German version EN 12274-1:2001

Matériaux bitumineux coulés à froid – Méthode d’essai –
Partie 1: Échantillonnage en vue de l’extraction du liant;
Version allemande EN 12274-1:2001

 

Die Europäische Norm EN 12274-1:2001 hat den Status einer

Deutschen Norm.

 

Nationales Vorwort

 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
„Straßenbaustoffe“ (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.
Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches
Institut für Normung e.V. ist der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsaus-
schuss NABau 10.05.04/FGSV 7.1.2.1 „Oberflächenbehandlung/-schutz“ des
Normenausschusses Bauwesen (NABau).
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Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

 

Dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise

 

Prüfverfahren

 

Teil 1: Probenahme für Extraktionsverfahren
Deutsche Fassung EN 12274-1:2001

  

Full document details: DIN EN 12274-1:2002-04
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