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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12320:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 �Türen, Tore, Fenster, 
Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden� (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) Arbeitsgruppe 4 
�Schlösser und Baubeschläge (Federführung Großbritannien)� unter deutscher Mitarbeit erarbeitet. 

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ist 
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-40 AA �Schlösser und Baubeschläge�. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12320:2001-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Klassifizierung für Korrosionsbeständigkeit in 4.4 und 5.4.1 wurde erweitert; 

b) die Tabelle 2 für Sicherheitsanforderungen wurde überarbeitet; 

c) der Abschnitt 5 für Prüfverfahren wurde dem Abschnitt 4 für Anforderungen angepasst; 

d) Bild 2 für den Werkzeugsatz wurde aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 13230: 2001-05 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12320:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 �Türen, Tore, Fenster, 
Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden� erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2013 und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis April 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12320:2001. 

Die Änderungen zum Vorgänger dieser Norm sind in folgender Aufzählung aufgeführt: 

 begrenzte manuelle Angriffsprüfung 

 Korrosionsbeständigkeit 

 Tabelle 2, Sicherheitsanforderungen 

 Widerstandsfähigkeit gegen Angriff durch Herausziehen des Zylinderkerns/Schließzylinders 

 Anhang A, Probenahme und Prüfabfolge 

Die Prüfverfahren sind ausführlich festgelegt, um die Vergleichpräzision in allen Prüfstellen innerhalb Europas 
sicherzustellen, und die Abnahmekriterien sind objektiv definiert, um die Einheitlichkeit der Bewertung 
sicherzustellen. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm gilt für mechanische Hangschlösser und Hangschlossbeschläge zur Verwendung in 
Gebäuden und für den allgemeinen Gebrauch und legt die anzuwendenden Prüfverfahren fest. 

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und weitere Anforderungen an 
Festigkeit, Sicherheit, Dauerhaftigkeit, Leistung und Korrosionsbeständigkeit von Hangschlössern fest. Sie 
legt eine Gebrauchsklasse, zwei Klassen für die Dauerhaftigkeit, sechs Klassen für die 
Korrosionsbeständigkeit und sechs Klassen für die Sicherheit fest. Letztere basieren auf Leistungsprüfungen, 
in denen Angriffe simuliert werden. 

In dieser Europäischen Norm ist eine begrenzte manuelle Angriffsprüfung enthalten, da die maschinelle 
Prüfung nicht alle bekannten Möglichkeiten eines manuellen Angriffs nachbildet. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 1303:2005, Baubeschläge � Schließzylinder für Schlösser � Anforderungen und Prüfverfahren 

EN 1670:2007, Schlösser und Baubeschläge � Korrosionsbeständigkeit � Anforderungen und Prüfverfahren 

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen � Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

ISO 10899, High-speed steel two-flute twist drills � Technical specifications 

3 Begriffe und Symbole 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1.1 
Mitnehmer 
Teil des Schließmechanismus, der den Verriegelungsmechanismus betätigt 

3.1.2 
Stufensprung 
Unterschied zwischen Schließmechanismen ähnlicher Bauart, der ausschließlich durch die bewegliche 
Zuhaltung erreicht wird und sicherstellt, dass jeder Schließmechanismus nur durch den für ihn bestimmten 
Schlüssel betätigt werden kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Anzahl der Stufensprünge entspricht der Anzahl der theoretischen Sprünge nach Abzug 
der vom Hersteller aufgrund technischer Zwänge und der in Übereinstimmung mit den Einschränkungen nach 4.5.1 
unterdrückten Sprünge. 

3.1.3 
Überfalle 
Teil des Hangschlossbeschlags, der über die Öse gelegt wird 
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3.1.4 
Schließmechanismus 
Teil des Mechanismus, der den richtigen Schlüssel erkennt 

3.1.5 
Verriegelungsmechanismus 
Teil des Mechanismus, der durch den Schließmechanismus betätigt wird, um so das Hangschloss zu 
verriegeln/entriegeln 

3.1.6 
Hangschloss 
unabhängige Verriegelungsvorrichtung, bestehend aus Körper, Schließmechanismus, Verriegelungs-
mechanismus und Bügel 

3.1.7 
Hangschlossbeschlag 
Vorrichtung, die an dem mit dem Hangschloss zu verschließenden Objekt angebracht ist, mit Ausnahme von 
Kabeln und Ketten 

3.1.8 
Bügel 
Teil des Hangschlosses, der durch den Beschlag geführt wird und diesen sichert 

3.1.9 
Öse 
Teil des Hangschlossbeschlags, durch den der Bügel des Hangschlosses geführt wird 

3.2 Symbole 

Tabelle 1 

Symbol Einheit Definition 

d mm Bügeldurchmesser 

F1 kN Druck-/Zugkraft am Zylinderkern/Verriegelungsmechanismus 

F2 kN Zugkraft an Bügel oder Öse 

F3 kN Schneidkraft an Bügel oder Öse 

F4 kN höchste mögliche Druck-/Zugkraft am Zylinderkern/Verriegelungsmechanismus 

h mm Höhe, aus der das Gewicht herabfällt (Schlagprüfung) 

M1 Nm Drehmoment am Schlüssel zur Prüfung der Schließung 

M2 Nm Drehmoment am Zylinderkern/Verriegelungsmechanismus 

M3 Nm Verdrehmoment an Bügel oder Öse 

n  Mindestanzahl der Stufensprünge 

t min Dauer der Bohr-/Sägefestigkeit 

T °C Temperatur des Erzeugnisses für die Schlagprüfung 

m g Fallmasse für die Schlagprüfung 
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4 Anforderungen 

4.1 Allgemeines 

Der Aufbau dieses Abschnitts spiegelt die Klassifizierung entsprechend Abschnitt 6 wider. 

4.2 Gebrauchsklasse (erste Klassifizierungsstelle) 

 Klasse 1: entsprechend den Anforderungen unter 5.2. 

4.3 Dauerhaftigkeit (zweite Klassifizierungsstelle) 

 Klasse 0: keine Anforderungen. 

 Klasse 1: 10 000 Zyklen. 

Bei Prüfung nach 5.3 muss die Betätigung des Hangschlosses möglich sein. 

Die Hangschlossbeschläge sind von der Dauerhaftigkeitsprüfung ausgenommen. 

4.4 Korrosionsbeständigkeit (dritte Klassifizierungsstelle) 

Die Erzeugnisse sind nach EN 1670 zu klassifizieren. 

 Klasse 0: keine Korrosionsbeständigkeit festgelegt; 

 Klasse 1: 24 h+1 h/-0 h  

 Klasse 2: 48 h+1 h/-0 h 

 Klasse 3: 96 h+1 h/-0 h 

 Klasse 4: 240 h+1 h/-0 h 

 Klasse 5: 480 h+1 h/-0 h 

Nach der Korrosionsprüfung muss das Hangschloss bei einem Höchstdrehmoment von 2,5 Nm auf den 
Schlüssel betätigt werden können. 

Die Korrosionsprüfung betrifft ausschließlich die Funktionsfähigkeit (nicht das äußere Erscheinungsbild). 

4.5 Sicherheit (vierte Klassifizierungsstelle) 

4.5.1 Allgemeines 

Einige der Anforderungen können durch ein Zertifikat und einen Prüfbericht nach EN 1303 bestätigt werden. 

In den Klassen 4, 5 und 6 darf es nicht möglich sein, den Schlüssel zu entfernen, bevor der Bügel in 
geschlossener Stellung verriegelt ist; der Schlüssel darf in der geöffneten Stellung nicht entfernt werden 
können. 

4.5.2 Mindestanzahl der Stufensprünge 

Hangschlösser müssen eine Mindestanzahl n von Stufensprüngen aufweisen (Tabelle 2). 

Für ein mechanisches Hangschloss muss die höchste Anzahl der Stufen auf gleicher Ebene 60 % betragen, 
bei maximal zwei angrenzenden Ebenen und mindestens drei Ebenen. 

DIN EN 12320:2012-12 
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4.5.3 Nachschließsicherheit von Schlüsseln mit nur einem Stufensprung 

Bei Prüfung nach 5.5.2 darf es nicht möglich sein, das Hangschloss mit einem Schlüssel zu betätigen, der von 
dem richtigen Schlüssel um eine Stufe abweicht, das heißt mit dem diesem Schlüssel ähnlichsten Schlüssel. 
Der ähnlichste Schlüssel ist vom Hersteller entsprechend des Schlüssel-Code-Systems zu bestimmen. 

4.5.4 Widerstand gegen Krafteinwirkung am Zylinderkern oder Verriegelungsmechanismus 

Bei Prüfung nach 5.5.3 muss der Zylinderkern bzw. der Verriegelungsmechanismus einer Kraft F1 (Tabelle 2) 
widerstehen. 

4.5.5 Widerstand gegen das Drehmoment am Zylinderkern oder Verriegelungsmechanismus 

Bei Prüfung nach 5.5.4 muss der Zylinderkern bzw. der Verriegelungsmechanismus einem Drehmoment M2 

(Tabelle 2) widerstehen. 

4.5.6 Zugfestigkeit des Bügels oder der Öse 

Bei Prüfung nach 5.5.5 müssen Bügel und Öse jeweils einer Kraft F2 (Tabelle 2) widerstehen. 

4.5.7 Verdrehfestigkeit des Bügels oder der Öse 

Bei Prüfung nach 5.5.6 müssen Bügel und Öse jeweils einem Drehmoment M3 (Tabelle 2) widerstehen. 

4.5.8 Schneidfestigkeit des Bügels oder der Öse 

Bei Prüfung nach 5.5.7 müssen Bügel und Öse jeweils einer Kraft F3 (Tabelle 2) widerstehen. 

4.5.9 Schlagfestigkeit des Hangschlosskörpers, des Bügels und der Öse bei niedriger Temperatur 

Bei Prüfung nach 5.5.8 müssen der Hangschlosskörper, der Bügel und die Öse, jeweils auf die Temperatur T 
heruntergekühlt, jeweils Schlägen mit einem Stahlstab der Masse m aus einer Höhe h widerstehen 
(Tabelle 2). 

4.5.10 Bohrfestigkeit des Hangschlosskörpers, des Bügels und der Öse 

Bei Prüfung nach 5.5.9 müssen der Hangschlosskörper, der Bügel und die Öse jeweils für die Dauer t dem 
Bohren widerstehen (Tabelle 2). 

4.5.11 Sägefestigkeit des Hangschlosskörpers, des Bügels und der Öse 

Bei Prüfung nach 5.5.10 müssen der Hangschlosskörper, der Bügel und die Öse jeweils für die Dauer t dem 
Sägen widerstehen (Tabelle 2). 

4.5.12 Angriffswiderstand 

Bei Prüfung nach 5.5.11 muss das Hangschloss dem Einwirken von Gewalt mit Hilfe von Handwerkzeugen für 
eine Dauer t widerstehen (siehe Tabelle 2). 
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