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Deutsche Fassung EN 12350-4 : 1999

D
EN 12350-4

ICS 91.100.30

Testing fresh concrete � Part 4: Degree of compactability;
German version EN 12350-4 : 1999

Essai pour béton frais � Partie 4: Degré de compactabilité;
Version allemande EN 12350-4 : 1999

Die Europäische Norm EN 12350-4 : 1999 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm ist in der Verantwortung von CEN/TC 104 �Beton� entstanden
und von dessen Unterkomitee SC 1 �Beton � Anforderungen, Herstellung, Verarbeitung
und Gütenachweis� erarbeitet worden.

Die Arbeiten wurden auf nationaler Ebene von NABau-AA 07.05.00 �Prüfverfahren für
Beton� begleitet.

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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