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Dieses Dokument (EN 12390-15:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 �Beton und 

zugehörige Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat von SN (Norwegen) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA �Prüfverfahren für Beton� im 

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 17. Juni 2019 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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Dieses Dokument (EN 12390-15:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 �Beton und 
zugehörige Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2020, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2020 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Diese Norm ist Bestandteil einer Normenreihe über die Prüfung von Beton. 

EN 12390, Prüfung von Festbeton umfasst die folgenden Teile: 

� Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und Formen 

� Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen 

� Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern 

� Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit � Anforderungen an Prüfmaschinen 

� Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern 

� Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern 

� Teil 7: Dichte von Festbeton 

� Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck 

� Teil 10: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton bei atmosphärischer Konzentration 

von Kohlendioxid 

� Teil 11: Bestimmung des Chloridwiderstandes von Beton � Einseitig gerichtete Diffusion 

� Teil 12: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton - Beschleunigtes Karbonatisierungs-

verfahren (in Vorbereitung) 

� Teil 13: Bestimmung des Elastizitätsmoduls unter Druckbelastung (Sekantenmodul) 

� Teil 14: Teiladiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses 

von Beton freigesetzt wird 

� Teil 15: Adiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses von 

Beton freigesetzt wird 

� Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton (in Vorbereitung) 

� Teil 17: Bestimmung des Kriechens von Beton unter Druckspannung (in Vorbereitung) 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt das Verfahren zur Bestimmung der Wärme fest, die von Beton während des 
Erhärtungsprozesses unter adiabatischen Bedingungen freigesetzt wird. 

Die Prüfung eignet sich für Probekörper, für die der Nennwert D der gröbsten der im Beton verwendeten 
Gesteinskörnungen (Dmax) höchstens 32 mm beträgt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 12350-1, Prüfung von Frischbeton � Teil 1: Probenahme und Prüfgeräte 

EN 12390-2, Prüfung von Festbeton � Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeits-

prüfungen 

3 Begriffe, Symbole und Indizes 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

3.1.1 
adiabatische Einrichtung 
Einrichtung, deren Abweichung von der Adiabasie, wie in 3.1.2 definiert, mindestens im Temperaturbereich 
von 20 °C bis 70 °C kleiner als 0,05 K/h ist und bei der das Verhältnis zwischen der Wärmekapazität des 

Kalorimeters und der Wärmekapazität der Probe 
�

� on

 kleiner oder gleich 0,1 ist 

3.1.2 
Abweichung von der Adiabasie 
✁ 
Geschwindigkeit des Temperaturabfalls (K/h) einer vollständig hydratisierten Referenzbetonprobe 

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Betonprobe kann nach einer Aushärtung von 12 Monaten nach EN 12390-2 als 
vollständig hydratisiert angesehen werden. 

3.1.3 
Anstieg der Eigentemperatur 

� 
Temperaturanstieg in Beton, wenn von der Betonprobe keine Wärme an die Umgebung abgegeben wird 
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