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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12421:2017) wurde von der Arbeitsgruppe CEN/TC 190/WG 9 „Magnesium-
Gusslegierungen“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) im Technischen Komitee CEN/TC 190 „Gießereiwesen“ 
(Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) ausgearbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der DIN-Arbeitsausschuss NA 036-00-02 GA 
„Gemeinschaftsarbeitsausschuss GINA/FNNE: Magnesiumguss“ der DIN-Normenausschüsse Gießereiwesen 
(GINA) und Nichteisenmetalle (FNNE). 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12421:1998-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 8: Anforderungen an die Probenahme aufgenommen; 

b) Abschnitt 12: Anforderungen an Verpackung und Oberflächenschutz aufgenommen; 

c) Tabelle 1: Aufnahme 4 neuer Werkstoffsorten von Reinmagnesiumguss; 

d) Aufbau der Bezeichnung mit Nummern wurde geändert; 

e) Anhang A für die Gegenüberstellung von Bezeichnungen nach EN 12421 zu den Bezeichnungen nach ISO 
aufgenommen. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12421: 1998-06 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12421:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 190 „Gießereiwesen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2017, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2017 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12421:1998. 

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 190 die Arbeitsgruppe 
CEN/TC 190/WG 9 „Magnesium-Gusslegierungen“ beauftragt, die folgende Norm zu überarbeiten: 

EN 12421:1998, Magnesium und Magnesiumlegierungen — Reinmagnesium 

Anhang B enthält Angaben zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäischen Norm 
und der vorherigen Ausgabe. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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