DEUTSCHE NORM Mai 1999

Klebstoffe TV
Bestimmung des freien Formaldehydgehaltes in L
Amino- und Amido-Formaldehyd-Kondensaten EN 1243

Deutsche Fassung EN 1243 : 1998

Z

ICS 83.180

Adhesives — Determination of free formaldehyde in amino and amido-
formaldehyde condensates;
German version EN 1243 : 1998

Adhésifs — Détermination du formaldehyde libre dans les condensats
de formaldéhyde amino et amido;
Version allemande EN 1243 : 1998

Die Europédische Norm EN 1243 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 193 ,Klebstoffe" wird (iber die Normenausschiisse Kunststoffe (FNK) und Material-
prifung (NMP) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschul3 beteiligt:
FNK 406.1 ,Klebstoffe; Terminologie; Physikalisch-chemische Priifungen®.
Fir die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen

hingewiesen:
ISO 385-1 siehe DIN 12700-1
ISO 648 siehe DIN 12690

ISO 1042 siehe DIN 12664-1
ENISO 3696 siehe DIN ISO 3696

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 12664-1
Laborgeréte aus Glas — MeBkolben mit einer Marke — MeBkolben mit Boerdelrand, Kegelhiilse und Kegelschliff-
verbindung

DIN 12690
Laborgeréte aus Glas — Vollpipette mit einer Marke, Klasse A und Klasse B

DIN 12700-1
Laborgerate aus Glas — Bliretten — Allgemeine Bestimmungen

DIN ISO 3696
Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen; Identisch mit ISO 3696 : 1987

Fortsetzung 3 Seiten EN

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) im DIN
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