DEUTSCHE NORM Mai 1998
Klebstoffe —_—
Bestimmung des Aschegehaltes DIN
und des Sulfat-Aschegehaltes
Deutsche Fassung EN 1246 : 1998 EN 1246

ICS 83.180

Deskriptoren: Klebstoff, Gehaltsbestimmung, Aschegehalt, Sulfatasche

Adhesives — Determination of ash and sulphated ash;
German version EN 1246 : 1998

Adhésifs — Détermination du taux de cendres total et du taux de

cendres sulfatées;
Version allemande EN 1246 : 1998

Die Europaische Norm EN 1246 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 193 "Klebstoffe" wird liber die Normenausschiisse
Kunststoffe (FNK) und Materialprifung (NMP) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende
Arbeitsausschul} beteiligt:

FNK-AA 406.1 "Klebstoffe — Terminologie; physikalisch-chemische Prifungen”

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuly Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschul® Materialprifung (NMP) im DIN
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