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Simulierte Abrieb- und Korrosionsprifung zum Nachweis DIN
der Nickelabgabe von mit Auflagen versehenen JIIN
Gegenstanden EN 12472

Deutsche Fassung EN 12472:1998

ICS 39.060

Deskriptoren: Nickelliberzug, Abriebpriifung, Korrosionspriifung,
Abgabe, Nickel

Method for the simulation of wear and corrosion for the detection of
nickel release from coated items;
German version EN 12472:1998

Méthode pour la simulation de 'usure et de la corrosion pour la
détermination du nickel libéré par les objets revétus;
Version allemande EN 12472:1998

Die Europidische Norm EN 12472: 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 12472:1998 wurde von CEN/TC 283 unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im
DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. war hierfiir der NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO) zustandig.

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuBB Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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