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DIN EN 12472:2006-03

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 283 ,Edelmetalle — Anwendung im
Bereich Schmuck und verwandten Produkten® erarbeitet, das von UNI (ltalien) gehalten wird. National sind
der NA 027-04-01 AA ,Schmuck, Uhren, Edelmetalle und verwandte Produkte“ und der NA 027-01-08 AK 3
,Brillenfassungen“ des Normenausschusses Feinmechanik und Optik (NAFuO) fir diese Arbeiten zustandig.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 12870 siehe DIN EN ISO 12870

Anderungen

Gegenlber DIN EN 12472:1999-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die beschriebene Abriebpriifmaschine wurde technisch geéndert;

b) das beschriebene Abriebmedium, bestehend aus Schleifkérper bestimmter Harte und einem
Schmiermittel, wurde durch ein natirliches Abriebgranulat (Schalen von Kokosnlssen, Walnlssen,
Erdnissen und Mandeln im Verhaltnis 1:1:1:1) und einer Schleifpaste, die aus handelstblichen
Inhaltsstoffen besteht, ersetzt;

c) die Dauer des Abriebverfahrens wurde auf 5 h erhoht;

d) der neu aufgenommene Anhang A gibt detaillierte Beispiele, wie verschiedene Arten von Gegenstanden
(Ketten, Uhren, Armbander, Brillengestelle usw.) befestigt werden kénnen.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 12472: 1999-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 12870, Augenoptik — Brillenfassungen — Anforderungen und Priifverfahren (ISO 12870:2004)
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EUROPAISCHE NORM EN 12472
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2005

ICS 39.060 Ersatz fir EN 12472:1998

Deutsche Fassung

Simulierte Abrieb- und Korrosionsprifung zum Nachweis der
Nickelabgabe von mit Auflagen versehenen Gegenstanden

Method for the simulation of wear and corrosion for the Méthode de simulation de I'usure et de la corrosion pour la
detection of nickel release from coated items détermination du nickel libéré par les objets revétus

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. November 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12472:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12472:2005 (D)
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EN 12472:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12472:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 283 ,Edelmetalle —
Anwendung im Bereich Schmuck und verwandten Produkten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2006 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 12472:1998.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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