
ICS 83.120; 83.140.10

Deskriptoren: Kunststoff, Verbundwerkstoff, faserverstärkt, Prüfplatte, Herstellung

Plastics Ð Fibre reinforced composites Ð Preparation of compression moulded
test plates of SMC, BMC and DMC;
German version EN 12576 : 1998

Plastiques Ð Composites renforcØs de fibres Ð PrØparation de plaques d'essais de
SMC, BMC et DMC par moulage par compression;
Version allemande EN 12576 : 1998

Die Europäische Norm EN 12576 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 ¹Kunststoffe`` wird unter anderem über den
Normenausschuû Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der folgende
Arbeitsausschuû beteiligt:

FNK-AA 203.1 ¹Rieselfähige Duroplaste und langfaserverstärkte Kunststoffe``.

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschuû Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

DEUTSCHE NORM September 1998

Kunststoffe

Faserverstärkte Verbundwerkstoffe
Herstellung von formgepreûten Prüfplatten aus SMC, BMC und DMC

Deutsche Fassung EN 12576 : 1998
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ICS 83.120; 83.140.10

Deskriptoren: Kunststoff, verstärkter Kunststoff, Kunststofformen, verstärkter Werkstoff, Duroplast, Zusammensetzung,
Eigenschaft, Probenvorbereitung, Blech, Abmessung, Arbeitsweise

Deutsche Fassung

Kunststoffe

Faserverstärkte Verbundwerkstoffe
Herstellung von formgepreûten Prüfplatten aus SMC, BMC und DMC

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 01. Mai 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
¾nderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Königreich.

G 1998 CEN Ð Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 12576 : 1998 D
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compression
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