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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12697-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 005-10-10 AA „Asphalt“ im Normenausschuss Bauwesen 
(NABau). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12697-3:2005-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:  

a) der Anwendungsbereich wurde geklärt; 

b) die Definitionen für Präzision und verwandte Begriffe wurden gestrichen; 

c) „das zurückbleibende Lösemittel“ wurde in „Lösemittelrückstand“ geändert; 

d) das Verdampfungsgerät muss in der Lage sein, mindestens 0,8 l/h Lösemittel (Verringerung gegenüber 
1,0 l/h Lösemittel in der früheren Fassung) zu verdampfen; 

e) der Behälter darf aus anderen Stoffen als Glas bestehen; 

f) die Warnung hinsichtlich Lösemittel wurde geklärt; 

g) zum Abdichten darf Silikonfett verwendet werden; 

h) die Festlegung zu Silikagel wurde korrigiert; 

i) das Abgießen der Bitumenlösung wurde redaktionell geändert; 

j) der Verweis auf EN 12697-1 bezüglich des Aschegehalts wurde korrigiert; 

k) die maximale Destillationsdauer zur Rückgewinnung von Bitumen wurde verringert; 

l) die Kontrolle auf Dichtigkeit wurde gestrichen; 

m) die Temperatur in der ersten Phase und der Druck in der zweiten Phase bei Verwendung von 
Dichlormethan wurden geändert; 

n) der Mindestwert des Drucks am Ende der Prüfung wurde so geändert, dass er sich auf den Druck 
während der ersten Phase bezieht anstelle als fester Wert für alle Lösemittel angegeben zu sein; 

o) Aufnahme einer Anmerkung, dass ein Altern des Bitumens durch die Verwendung von Stickstoff 
verhindert wird; 

p) die Anmerkung über die voraussichtliche Dauer des Destillationsvorgangs wurde gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12697-3: 2001-04, 2005-04 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12697-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2013, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12697-3:2005. 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der früheren Fassung der Norm sind: 

  der Anwendungsbereich wurde geklärt; 

  die Definitionen für Präzision und verwandte Begriffe wurden gestrichen; 

  „das zurückbleibende Lösemittel“ wurde in „Lösemittelrückstand“ geändert; 

  das Verdampfungsgerät muss in der Lage sein, mindestens 0,85 l/h Lösemittel (Verringerung gegenüber 
1,0 l/h Lösemittel in der früheren Fassung) zu verdampfen; 

  der Behälter darf aus anderen Stoffen als Glas bestehen; 

  die Warnung hinsichtlich Lösemittel wurde geklärt; 

  zum Abdichten darf Silikonfett verwendet werden; 

  die Festlegung zu Silikagel wurde korrigiert; 

  das Abgießen der Bitumenlösung wurde redaktionell geändert; 

  die Verweisung auf EN 12697-1 bezüglich des Aschegehalts wurde korrigiert; 

  die maximale Destillationsdauer zur Rückgewinnung von Bitumen wurde verringert; 

  die Kontrolle auf Dichtigkeit wurde gestrichen; 

  die Temperatur in der ersten Phase und der Druck in der zweiten Phase bei Verwendung von 
Dichlormethan wurden geändert; 

  der Mindestwert des Drucks am Ende der Prüfung wurde so geändert, dass er sich auf den Druck 
während der ersten Phase bezieht anstelle als fester Wert für alle Lösemittel angegeben zu sein; 

  die Verwendung von Stickstoff zur Verhinderung des Alterns von Bitumens wurde aufgenommen; 

  die Anmerkung über die voraussichtliche Dauer des Destillationsvorgangs wurde gestrichen. 

Diese Europäische Norm gehört zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe EN 12697, Asphalt — 
Prüfverfahren für Heißasphalt: 

  Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt 

  Teil 2: Korngrößenverteilung 
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