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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12697-39:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbaustoffe" 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 005-10-10 AA �Asphalt" im Normenausschuss Bauwesen 
(NABau). 

Gegenüber DIN EN 12697-39:2005-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Die Notwendigkeit der Kalibrierung von Mischgütern wird im Anwendungsbereich geklärt; 

b) die Begriffe bezüglich Präzision wurden gestrichen; 

c) die Kurzbeschreibung wurde geringfügig geändert; 

d) die Angaben zu den Korbsätzen wurden umformuliert [Betrifft nur die englische Fassung]; 

e) die Toleranz für die Temperatur des Wärmeschranks wurde erweitert; 

f) die Anforderungen an das Höchstgewicht der externen Waage wurden korrigiert; 

g) die Anmerkung, dass die Berechnung des Kalibrierwertes aufgrund einer Analyse des Gesteinskörnungs-
anteils auf trockenem Wege nur als Schätzwert des Kalibrierwertes betrachtet werden kann, wurde 
gestrichen; 

h) der Schmutzfänger ist mit den Probekörben in den Ofen zu stellen; 

i) Aufnahme einer Anmerkung, dass das Gewicht der Probenkörbe und des Schmutzfängers nicht ermittelt 
werden müssen, wenn der Bindemittelgehalt direkt unter Anwendung des Gewichtsverlusts berechnet 
wird; 

j) in Anhang A ist die Gesamtmenge an Bindemittel auf 150 g begrenzt; 

k) in Anhang B wurden Angaben zur Präzision aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12697-39: 2005-01 

Änderungen
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12697-39:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbaustoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2012, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2012 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12697-39:2004. 

Die wesentlichen technischen Änderungen gegenüber EN 12697-39:2004 sind: 

a) Die Notwendigkeit der Kalibrierung von Mischgütern wird im Anwendungsbereich geklärt; 

b) die Begriffe bezüglich Präzision wurden gestrichen; 

c) die Kurzbeschreibung wurde geringfügig geändert; 

d) die Angaben zu den Korbsätzen wurden umformuliert [Betrifft nur die englische Fassung]; 

e) die Toleranz für die Temperatur des Wärmeschranks wurde erweitert; 

f) die Anforderungen an das Höchstgewicht der externen Waage wurden korrigiert; 

g) die Anmerkung, dass die Berechnung des Kalibrierwertes aufgrund einer Analyse des 
Gesteinskörnungsanteils auf trockenem Wege nur als Schätzwert des Kalibrierwertes betrachtet werden 
kann, wurde gestrichen; 

h) der Schmutzfänger ist mit den Probekörben in den Ofen zu stellen; 

i) Aufnahme einer Anmerkung, dass die Masse der Probenkörbe und des Schmutzfängers nicht ermittelt 
werden müssen, wenn der Bindemittelgehalt direkt unter Anwendung des Massenverlusts berechnet wird; 

j) in Anhang A ist die Gesamtmenge an Bindemittel auf 150 g begrenzt; 

k) in Anhang B wurden Angaben zur Präzision aufgenommen. 

Diese Europäische Norm gehört zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe für Asphalt: 

EN 12697-1, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt 

EN 12697-2, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 2: Korngrößenverteilung 

EN 12697-3, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 3: Rückgewinnung des Bindemittels: 
Rotationsverdampfer 

EN 12697-4, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 4: Rückgewinnung des Bindemittels: 
Fraktionierkolonne 

EN 12697-5, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 5: Bestimmung der Rohdichte 

EN 12697-6, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern 
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EN 12697-7, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern mit Gamma-Strahlen 

EN 12697-8, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 8: Bestimmung von volumetrischen 
Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-10, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 10: Verdichtbarkeit 

EN 12697-11, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 11: Bestimmung der Affinität von Gesteins-
körnungen und Bitumen 

EN 12697-12, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit 
von Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-13, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 13: Temperaturmessung 

EN 12697-14, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 14: Wassergehalt 

EN 12697-15, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung 

EN 12697-16, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 16: Abrieb durch Spikereifen 

EN 12697-17, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 17: Kornverlust von Probekörpern aus 
offenporigem Asphalt 

EN 12697-18, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 18: Bestimmung des Ablaufens 

EN 12697-19, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 19: Durchlässigkeit der Probekörper 

EN 12697-20, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 20: Eindringversuch an Würfeln oder  
zylindrischen Probekörpern 

EN 12697-21, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 21: Eindringversuch an Platten 

EN 12697-22, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 22:  Spurbildungstest 

EN 12697-23, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 23: Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit 
von Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-24, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 24: Beständigkeit gegen Ermüdung 

prEN 12697-25, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 25: Druckschwellversuch 

EN 12697-26, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 26: Steifigkeit 

EN 12697-27, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 27: Probenahme 

EN 12697-28, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung 
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngrößenbestimmung 

EN 12697-29, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 29: Bestimmung der Maße von Asphalt-Probe-
körpern 

EN 12697-30, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall- 
Verdichtungsgerät 

EN 12697-31, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 31: Herstellung von Probekörpern mit dem 
Gyrator-Verdichter 

EN 12697-32, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit einem 
Vibrationsverdichter 
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EN 12697-33, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 33: Probestückvorbereitung mit einem 
Walzenenverdichtungsgerät 

EN 12697-34, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 34: Marshall-Prüfung 

EN 12697-35, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 35: Labormischung 

EN 12697-36, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 36: Bestimmung der Dicke von 
Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt 

EN 12697-37, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 37: Prüfung des Haftvermögens eines 
Bindemittels auf vorumhüllten Splitt für Hot-Rolled-Asphalt mittels heißem Sand 

EN 12697-38, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 38: Prüfeinrichtung und Kalibrierung 

EN 12697-39, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 39: Bestimmung des Bindemittelgehalts durch 
Thermoanalyse 

EN 12697-40, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 40: In-situ-Durchlässigkeit 

EN 12697-41, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 41: Widerstand gegen chemische Auftaumittel 

EN 12697-42, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt 

EN 12697-43, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 43: Treibstoffbeständigkeit 

EN 12697-44, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung mittels 
Halbzylinder-Biegeversuch 

EN 12697-45, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 45: Alterungsprüfung an gesättigten Asphalt-
Probekörpern (SATS-Prüfung) 

EN 12697-46, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 46: Widerstand gegen Kälterisse und 
Tieftemperaturverhalten bei einachsigen Zugversuchen 

EN 12697-47, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 47: Bestimmung des Aschegehaltes von 
Naturasphalt 

prEN 12697-48, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 48: Haftfestigkeit der Schichten unter-

einander1)  

prEN 12697-49, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 49: Messung der Griffigkeit nach Polierung
1)

 

prEN 12697-50, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 50: Abriebbeständigkeit von Asphalt-
deckschichten

1) 

WARNUNG � Die Temperatur des Wärmeschrankes und der verschiedenen Zubehörteile ist während 
des Thermoanalyseverfahrens sehr hoch. Beim Umgang mit der Prüfeinrichtung muss besondere 
Vorsicht walten gelassen werden, und die Probenkörbe usw. sollten so angeordnet, abgeschirmt und 
gekennzeichnet werden, dass jede unbeabsichtigte Berührung vermieden wird. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

 

                                                      

1) In Vorbereitung.  
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