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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12697-46:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbaustoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA �Asphalt� im 
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12697-46:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbauprodukte� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2012, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2012 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument gehört zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe: 

 EN 12697-1, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt 

 EN 12697-2, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 2: Korngrößenverteilung 

 EN 12697-3, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 3: Rückgewinnung des Bindemittels: 
Rotationsverdampfer 

 EN 12697-4, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 4: Rückgewinnung des Bindemittels: 
Fraktionierkolonne 

 EN 12697-5, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 5: Bestimmung der Rohdichte 

 EN 12697-6, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern 

 EN 12697-7, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern mit Gamma-Strahlen 

 EN 12697-8, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 8: Bestimmung von volumetrischen 
Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern 

 EN 12697-9, Asphalt � Prüfverfahren � Teil 9: Bestimmung der Bezugsraumdichte, Gyrator-Verdichter 

 EN 12697-10, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 10: Verdichtbarkeit 

 EN 12697-11, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 11: Bestimmung der Affinität von 
Gesteinskörnungen und Bitumen 

 EN 12697-12, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 12: Bestimmung der 
Wasserempfindlichkeit von Asphalt-Probekörpern 

 EN 12697-13, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 13: Temperaturmessung 

 EN 12697-14, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 14: Wassergehalt 

 EN 12697-15, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 15: Bestimmung der Entmischungs-
neigung 
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 EN 12697-16, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 16: Abrieb durch Spikereifen 

 EN 12697-17, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 17: Kornverlust von Probekörpern aus 
offenporigem Asphalt 

 EN 12697-18, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 18: Bestimmung des Ablaufens 

 EN 12697-19, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 19: Durchlässigkeit der Probekörper 

 EN 12697-20, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 20: Eindringversuch an Würfeln oder  
zylindrischen Probekörpern 

 EN 12697-21, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 21: Eindringversuch an Platten 

 EN 12697-22, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 22:  Spurbildungstest 

 EN 12697-23, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 23: Bestimmung der indirekten 
Zugfestigkeit von Asphalt-Probekörpern 

 EN 12697-24, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 24: Beständigkeit gegen Ermüdung 

 EN 12697-25, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 25: Druckschwellversuch 

 EN 12697-26, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 26: Steifigkeit 

 EN 12697-27, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 27: Probenahme 

 EN 12697-28, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 28: Vorbereitung von Proben zur 
Bestimmung des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngrößenbestimmung 

 EN 12697-29, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 29: Bestimmung der Maße von 
Asphalt-Probekörpern 

 EN 12697-30, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall- 
Verdichtungsgerät 

 EN 12697-31, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 31: Herstellung von Probekörpern mit dem 
Gyrator- Verdichter 

 EN 12697-32, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit 
einem Vibrationsverdichter 

 EN 12697-33, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 33: Probestückvorbereitung mit einem 
Walzenenverdichtungsgerät 

 EN 12697-34, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 34: Marshall-Prüfung 

 EN 12697-35, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 35: Labormischung 

 EN 12697-36, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 36: Bestimmung der Dicke von 
Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt 

 EN 12697-37, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 37: Prüfung des Haftvermögens eines 
Bindemittels auf vorumhüllten Splitt für Hot-Rolled-Asphalt mittels heißem Sand 

 EN 12697-38, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 38: Prüfeinrichtung und Kalibrierung 
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 EN 12697-39, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 39: Bestimmung des Bindemittelgehalts 
durch Thermoanalyse 

 EN 12697-40, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 40: In-situ-Durchlässigkeit 

 EN 12697-41, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 41: Widerstand gegen chemische 
Auftaumittel 

 EN 12697-42, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt 

 EN 12697-43, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 43: Treibstoffbeständigkeit 

 EN 12697-44, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung 
mittels Halbzylinder-Biegeversuch 

 EN 12697-45, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 45: Alterungsprüfung an gesättigten 
Asphalt-Probekörpern (SATS-Prüfung) 

 EN 12697-46, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 46: Widerstand gegen Kälterisse und 
Tieftemperaturverhalten bei einachsigen Zugversuchen 

 EN 12697-47, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 47: Bestimmung des Aschegehaltes von 
Naturasphalt 

 prEN 12697-481), Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 48: Haftfestigkeit der Schichten unter-
einander  

 prEN 12697-49, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 49: Messung der Griffigkeit nach 
Polierung 

 prEN 12697-501), Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 50: Abriebbeständigkeit von Asphalt-
deckschichten 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

                                                      
1) In Vorbereitung. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt einachsige Zugversuche zur Bestimmung des Widerstandes eines 
Asphaltgemischs gegen Kälterisse fest. Die Ergebnisse der einachsigen Zugversuche können zur Beurteilung 
folgender Eigenschaften verwendet werden: 

 Zugspannung bei einer festgelegten Temperatur unter Anwendung des direkten (einachsigen) 
Zugversuchs (en: Uniaxial Tension Stress Test, UTST); 

 Tiefsttemperatur, bis zu der der Asphalt dem Ausfall widerstehen kann, unter Anwendung des 
Abkühlversuchs (en: Thermal Stress Retained Specimen Test, TSRST); 

 Zugfestigkeitsreserve bei einer festgelegten Temperatur (unter Anwendung einer Kombination aus 
TSRST und UTST); 

 Relaxationszeit unter Anwendung des Relaxationsversuchs (en: Relaxation Test, RT); 

 Kriechkurve, um durch Zugkriechversuche (en: Tensile Creep Test, TCT) auf rheologische Parameter 
zurückrechnen zu können; und 

 Ermüdungsverhalten bei niedrigen Temperaturen aufgrund der Kombination kryogener und mechanischer 
Beanspruchungen unter Anwendung von einachsigen zyklischen Zugversuchen (en: Uniaxial Cycling 
Tension Stress Test, UCTST). 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 12697-6:2012, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-27, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 27: Probenahme 

EN 12697-33, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 33: Probestückvorbereitung mit einem 
Walzenenverdichtungsgerät 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Zugfestigkeit 

t 
im Zugversuch bestimmte maximale Zugspannung 

3.2 
Ausfallzugdehnung 

Ausfall 
Zugdehnung, die beim Erreichen der Zugfestigkeit gemessen wird 

3.3 
kryogene Spannung 

kry(T) 
Zugspannung, die durch das verhinderte thermische Schrumpfen bei der Temperatur T verursacht wird 

3.4 
Ausfallspannung 

kry,Ausfall 
kryogene Spannung, die zum Ausfall des Probekörpers im Abkühlversuch (TSRST) führt 
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