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Bewertung der Bestandigkeit von Oberflachen
gegen trockene Hitze
(ISO 4211-3 : 1993 modifiziert) Deutsche Fassung EN 12722 : 1997 EN 1 2722

O
Z

ICS 97.140 Ersatz fur
DIN 68861-7 : 1985-04
Deskriptoren: Mobel, Bestandigkeit, Versuch in trockener Warme,
Bewertung, Oberflachenpriifung

Furniture — Assessment of surface resistance to dry heat
(ISO 4211-3 : 1993 modified); German version EN 12722 : 1997

Meubles — Evaluation de la résistance des surfaces a la chaleur séche
(1SO 4211-3 : 1993 modifiée); Version allemande EN 12722 : 1997

Die Europdische Norm EN 12722 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 "Mdbel" erarbeitet, dessen
Sekretariat vom IBN gehalten wird. Als Vorlage dieses Dokumentes diente die 1SO 4211-3, die als
E DIN ISO 4211-3 : 1995-05 verdffentlicht wurde.

Der zustandige Arbeitsausschul3 im DIN ist der NHM 5.8 "Mébeloberflachen".

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 209-1 siehe DIN 1712-3 und DIN 1725-1
ISO 1770 siehe DIN 12278

ISO 3668 siehe DIN 53218

Anderungen

GegenUiber DIN 68861-7 : 1985-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— EN 12722 : 1997 wurde Gbernommen.

Frithere Ausgaben

DIN 68861-7: 1985-04

Fortsetzung Seite 2
und 7 Seiten EN

Normenausschuf3 Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut far Normung e. V.
Normenausschul3 Kunststoffe (FNK) Im DIN
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 1712-3
Aluminium - Halbzeug

DIN 1725-1
Aluminiumlegierungen — Knetlegierungen

DIN 12278
Laborgerate aus Glas — Laborthermometer, Skalenwerte 1 °C und 2 °C

DIN 53218
Prifung von Anstrichstoffen und &hnlichen Beschichtungsstoffen; Visueller Farbvergleich (Farbabmusterung) von
Anstrichen und ahnlichen Beschichtungen
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EUROPAISCHE NORM EN 12722
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1997

ICS 97.140

Deskriptoren: Mbblierung, Mébel, Fertigstellung, Flache, Prifung, Trockenhitzeprifung, Bestimmung,
Wérmewiderstand

Deutsche Fassung

Mébel
Bewertung der Bestandigkeit von Oberflachen
gegen trockene Hitze
(1ISO 4211-3 : 1993 modifiziert)

Furniture — Assessment of surface resistance Meubles — Evaluation de la résistance des
to dry heat surfaces a la chaleur séche
(1SO 4211-3 : 1993 modified) (1ISO 4211-3 : 1993 modifiée)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-07-26 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europadischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irand, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Kdnigreich.
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